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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTIVA 96/73/EK
(1996. gada 16. decembris)

par dazam metodem divkarSo tekstilskiedru maisijjumu kvantitativai analizei

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENIBAS PADOME,

nemot véra Eiropas Kopienas dibinasanas ligumu un jo ipasi ta
100.a pantu,

nemot véra Komisijas priekslikumu ('),

nemot véra Ekonomikas un socidlo lietu komitejas atzi-
numu (%),

saskana ar Liguma 189.b panta noteikto procediiru (),

ta ka Padomes 1972. gada 17. julija Direktiva 72/276EEK par
dalibvalstu tiesibu aktu tuvinasanu attieciba uz dazam divkarso
tekstilskiedru maisijumu kvantitativas analizes metodém (*) re-
gulari veiktas bitiskas izmainas; ta ka skaidribas un lietderibas
labad minéta direktiva ir jakonsolidé;

ta ka Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra
Direktiva 96/74[EK par tekstilmaterialu nosaukumiem (°) ir
paredzéta markéSana, noradot tekstilizstradajuma Skiedru sasta-
vu, un parbaudes, veicot analizi attieciba uz o izstradajumu
atbilstibu datiem markéjuma;

ta ka metodém, ko dalibvalstis izmantojusas oficialajas parbau-
dés, lai noteiktu tekstilizstradajumu Skiedru sastavu, jabit vie-
notam gan attieciba uz parauga iepriek$gju apstradi, gan ta
kvantitativo analizi;

) OV C 96, 6.4.1994., 20. Ipp.

OV C 195, 18.7.1994., 20. Ipp.

Eiropas Parlamenta 1995. gada 15. februara atzinums (OV C 56,
6.3.1995., 53. Ipp.), Padomes 1996. gada 26. februara kopéja nostaja
(OV C 196, 6.7.1996., 20. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1996. gada
18. junija lémums (OV C 198, 8.7.1996., 25. Ipp.), Padomes
1996. gada 7. oktobra lemums.

() OV L 173, 31.7.1972. 1. Ipp. Direktiva jaunakie grozijumi izdariti ar

Direktivu 87/184/EEK (OV L 75, 17.3.1987., 21. Ipp).

() OV L 32, 3.21997, 38. Ipp.

e —
]
-

ta ka Direktiva 96/74[EK ir paredzéts, ka paraugu nemsanas un
analizes metodes, kas jaizmanto dalibvalstis izstradajumu $kie-
dru sastava noteikSanai, tiks precizétas atseviskas direktivas; ta
ka tade] &is direktivas I pielikuma ir noteiktas 15 vienotas
analizes metodes vairakumam tirgii esoso tekstilizstradajumu,
kas sastav no divkarsiem maisijumiem;

ta ka tehnikas attistibas dé| ir regulari japielago tehniskas
specifikacijas, kas noteiktas ar atseviskam direktivaim par tek-
stilmaterialu analizes metodém; ta ka, lai veicinatu $im nola-
kam vajadzigo pasakumu istenoSanu, ir janosaka procediira, ar
ko Tekstilprecu nosaukumu un markesanas direktivu komiteja
izveido cie$u sadarbibu starp dalibvalstim un Komisiju;

ta ka tadu divkarSu maisjumu gadijuma, attieciba uz kuriem
nepastav vienota analizes metode Kopienas meroga, par par-
baudi atbildiga laboratorija drikst noteikt $adu maisjjumu sa-
stavu, izmantojot jebkadu tai pieejamu derigu metodi, analizes
protokola noradot iegiito rezultatu un, ciktal zinams, izmanto-
tas metodes precizitates pakapi;

ta ka Saja direktiva paredzétie noteikumi ir saskapa ar Tekstil-
pre¢u nosaukumu un markéanas direktivu komitejas atzi-
numuy;

ta ka §7 direktiva nedrikst ietekmét dalibvalstu saistibas attieciba
uz III pielikuma B dala minéto direktivu parpemsanas termi-
niem,
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IR PIENEMUSI SO DIREKTIVU.

1. pants

Si direktiva attiecas uz dazu divkarso tekstilskiedru maistjumu
kvantitativas analizes metodém, tostarp uz nopemto paraugu
un analizgjamo paraugu sagatavoSanu.

2. pants

“Nopemtais paraugs” ir analizes veikSanai pietiekosa lieluma
paraugs, ko atlasa no laboratorijas kopgjiem paraugiem, kuri
analizes noliikos nopemti izstradajumu partijai.

“Analizéjamais paraugs” ir tada nopemta parauga dala, kas
vajadziga, lai iegfitu individualu parbaudes rezultatu.

3. pants

Dalibvalstis veic visus vajadzigos pasakumus, lai nodrosinatu,
ka atbilstigi Direktivai 96/74/EK I un II pielikuma noteikumus
par dazu divkarSo tekstilskiedru maisijumu kvantitativas anali-
zes metodém, tostarp nonemto paraugu un analizgjamo parau-
gu sagatavosanu, pieméro visas oficialajas parbaudes, lai no-
teiktu tirgdi laisto tekstilizstradajumu sastavu.

4. pants

Divkar§u maisijumu gadijuma, kuriem nepastav vienota anali-
zes metode Kopienas méroga, jebkura par to parbaudi atbildiga
laboratorija nosaka $adu maisjjumu sastavu, izmantojot jebkadu
tai pieejamu derigu metodi, analizes protokola noradot iegiito
rezultatu un, ciktal zinams, izmantotas metodes precizitates
pakapi.

5. pants

1. Ar 3o izveido Tekstilprecu nosaukumu un markésanas
direktivu komiteju, $e turpmak — “Komiteja”; taja ietilpst dalib-
valstu parstavji un Komisijas parstavis, kas ir priek3sédétajs.

2. Komiteja apstiprina savu reglamentu.

3. Direktivas II pielikuma paredzéto kvantitativas analizes
metozu pielagosanu tehnikas attistibai veic saskana ar 6. panta
izklastito procediiru.

6. pants

1. Ja ir jalevéro $aja pantd paredzéta procediira, prieksséde-
tajs, vai nu péc savas iniciativas, vai péc dalibvalsts parstavja
pieprasijuma, nodod jautajumus izskatiSanai Komiteja.

2. Komisijas parstavis iesniedz Komitejai veicamo pasakumu
projektu. Komiteja sniedz atzinumu par attiecigo projektu
termind, ko priekssédetajs var noteikt atkariba no jautdjuma
steidzamibas. Atzinumu sniedz ar balsu vairakumu, ka Liguma
148. panta 2. punkta noteikts attieciba uz lemumiem, kurus
Padomei japienem péc Komisijas priekslikuma. Dalibvalstu par-
stavju balsis komiteja vérte, ka noteikts minétaja panta. Prieks-
sedétajs nebalso.

3. a) Komisija pienem paredzétos pasakumus, ja tie ir saskana
ar komitejas atzinumu.

b) Ja paredzétie pasakumi nesaskan ar komitejas atzinumu
val ja atzinums nav pienemts, Komisija nekavéjoties
ierosina Padomei pasakumus, kas japienem.

Padome pienem lemumu ar kvalificétu balsu vairakumu.

c) Ja Padome tris meénesu laika péc priekslikuma iesniegsa-
nas nav piepémusi lémumu, ierosinatos pasakumus pie-
nem Komisija.

7. pants

Dalibvalstis dara Komisijai zinamus to tiesibu aktu svarigakos
noteikumus, ko tas pienémusas joma, uz kuru attiecas $i
direktiva.

8. pants

Ar 3o atce] III pielikuma A dala uzskaititas direktivas, neiero-
bezojot dalibvalstu pienakumus, kas attiecas uz III pielikuma B
daja noteiktajiem parnemsanas terminiem.

Atsauces uz atceltajam direktivam uzskata par atsaucém uz $o
direktivu, un tas jalasa saskana ar IV pielikuma ieklauto kore-
lacijas tabulu.

9. pants

Si direktiva ir adreséta dalibvalstim.

Si direktiva stajas speka 20. diena péc publicésanas Eiropas
Kopienu Oficialaja VestnesT.

Briselé, 1996. gada 16. decembri

Eiropas Parlamenta varda — Padomes varda —
priekssedetajs

K. HANSCH

priekssedetajs
I. YATES
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I PIELIKUMS

Nonemto paraugu un analizéjamo paraugu sagatavosana tekstilizstradajumu Skiedru sastava noteikSanai

1. PIEMEROSANAS JOMA

(
(
(
(

1
2
3
4

Saja pielikuma tiek noraditas procediiras, kadds no kopgjiem laboratorijas paraugiem iegiist piemérota liecluma (t.i.,
masai neparsniedzot 100 g) nonemtos laboratorijas paraugus, lai tos iepriek$ sagatavotu kvantitativai analizei, un

kadas analizéjamos paraugus atlasa no nopemtajiem laboratorijas paraugiem, kam veikta ieprieksgja sagatavoSana,
atbrivojot tos no bezskiedru vielas ().

. DEFINICIJAS

2.1. Parbaudama izstradajuma partija — materiala daudzums, kuru novérté, pamatojoties uz virkni parbaudes
rezultatu. Tas var sastavét, pieméram, no visa materiala kopuma kada auduma shtjjuma; no visa auduma, kas
austs no kada konkréta diegu veltna; no pavedienu partijas sitijuma, no neapstradatas Skiedras kipas vai kipu
kopuma.

2.2. Kopgjais laboratorijas paraugs — parbaudama izstradajuma partijas dala, ko uzskata par reprezentativu attieciba
pret visu kopumu un kas atrodas laboratorijas riciba. Jaizvélas pietiekams kopgja laboratorijas parauga lieclums
un veids, lai pienacigi atspogulotu atskiribas parbaudama izstradajuma partija un lai varétu viegli ar to rikoties
laboratorija (%).

2.3. Nonemtais laboratorijas paraugs — kopéja laboratorijas parauga dala, ko ieprieks sagatavo, atbrivojot no
bezskiedru vielas, un no ka atlasa analizéamos paraugus. Jaizvélas pietickams nonemta laboratorijas parauga
lielums un veids, lai pienacigi atspogulotu atskiribas kopéja laboratorijas parauga (*).

2.4. Analizgjamais paraugs — materiala porcija, kas vajadziga, lai iegiitu individualu parbaudes rezultatu, un ko atlasa
no nopemta laboratorijas parauga.

. PRINCIPS

Nonemto laboratorijas paraugu izvélas ta, lai tas butu reprezentativs attieciba uz kopgjo laboratorijas paraugu.

No nonemta laboratorijas parauga atlasa analizéjamos paraugus tada veida, lai katrs no tiem biutu reprezentativs
attieciba uz nonemto laboratorijas paraugu.

. PARAUGU NEMSANA NO NEIESTRADATAM SKIEDRAM

4.1. Neorientétas Skiedras — nonemto laboratorijas paraugu iegist, izlases veida izraugoties kuskus no kopéja
laboratorijas parauga. Visu laboratorijas paraugu kartigi sajauc, izmantojot laboratorijas karséju (*). Audumam
val maisjumam, tostarp neiestradatam Skiedram un S$kiedram, kas tiesi saskaras ar sajauk$ana izmantojamo
iekartu, veic pirmapstradi. Tad proporcionali katrai attiecigajai masai atlasa analizéjamos paraugus no auduma
vai maisijuma, no neiestradatajam $kiedram un no 3kiedram, kas tiesi saskaras ar iekartu.

Ja péc pirmapstrades uzkarstais audums paliek nebojats, atlasa analizéjamos paraugus, ka aprakstits 4.2. punkta.
Ja pirmapstradé karstais audums ir sabojats, katru analizéjamo paraugu atlasa, izlases veida nemot vismaz 16
mazus piemérota un aptuveni vienada lieluma kuskus, un tad tos apvieno.

4.2. Orientétas kiedras (karsti audumi, lentes, cirstas stikla skiedras) — no izlases veida izvelétam kopéja laboratorijas
parauga dalam nogriez ne mazak ki 10 gabalus ar katra aptuveno masu 1 g. Sadi noformétajiem laboratorijas
paraugiem veic pirmapstradi. Gabalus vélreiz apvieno, liekot tos vienu blakus otram, un analizg§jamo paraugu
iegiist, veicot griezumu Skérsam tiem ta, lai iegiitu dalu no katra no Siem 10 garumiem.

. PARAUGU NEMSANA NO PAVEDIENA

)
)
)
)

5.1. Pavediens spolés vai $keterés — nem paraugus no visaim kopéja laboratorijas parauga spolém.

Dazos gadijumos ir nepiecieams veikt pirmapstradi atseviskam analizéjamajam paraugam.

Attieciba uz gatavajiem izstradajumiem skatit 7. iedalu.

Skat. 1. punktu.

Laboratorijas karstuvi var aizstat ar Skiedru maisitaju vai Skiedras var samaisit, lietojot “izkemméta kuska metodi”.
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Nem attiecigus nepartrauktus vienadus garumus no katras spoles, uztinot titavas Sketeres vienada skaita
vijumu () vai kada citada veida. Garumus savieno vienu otram blakus viena Sketeré vai gristé, lai izveidotos
nonemtais laboratorijas paraugs, nodrosinot, ka no katras spoles keteré vai gristé bitu vienadi garumi.

Nonemtajam laboratorijas paraugam veic pirmapstradi.

No nopemta laboratorijas parauga nem analizéamos paraugus, nogriezot vairakus vienada garuma pavedienus
no Sketeres vai gristes, raugoties, lai kopums saturétu visus parauga pavedienus.

Ja pavediena blivums teksos ir t un no kopéja laboratorijas parauga atlasito spolu skaits ir n, tad 10 g nopemta
6

parauga iegtiSanai no katras spoles janem 3ads pavediena garumsi—-cm

Ja nt ir liels, t.i., lielaks par 2 000, tad uztin biezaku Sketeri un to divas vietas pargriez, veidojot piemérotas
masas gristi. Katram paraugam gristes veida pirms pirmapstrades veik$anas riipigi janosien gali, un analiz&jamie
paraugi janem no vietas, kas atrodas pietickami talu no sgjuma vietas.

5.2. Velku pavedieni — panem laboratorijas nonemto paraugu, nogriezot no velku gala garumu, kas nav mazaks par
20 cm un kas satur visus velku pavedienus, iznemot eges pavedienus, kurus atmet. Viena gala sasien kopa
pavedienu kopumu. Ja paraugs ir parak liels, lai tam kopuma veiktu pirmapstradi, to sadala divas vai vairakas
dalas, katru sasienot kopa pirmapstradei, un dalas no jauna savieno péc tam, kad katrai atseviski ir veikta
pirmapstrade. Nonemtajam laboratorijas paraugam nogriezot piemérotu garumu no ta gala, kas atrodas talak no
séjuma vietas, nonem analizéjamo paraugu, kura ietilpst visi velku pavedieni. Attieciba uz velkiem, kas sastav no

5
N pavedieniem ar blivumu teksos — t, 1 g smaga parauga garums ir %cm

6. PARAUGU NEMSANA NO AUDUMA
6.1. No kopéja laboratorijas parauga, kas sastav no vienas auduma reprezentativas dalas

— izgriez sloksni pa diagondli no viena stira lidz otram un atbrivo no egém. Si sloksne ir nonemtais
4

. Lo . . X
laboratorijas paraugs. Lai iegiitu x g smagu nonemto laboratorijas paraugu, sloksnes laukums ir cm?,

kur G ir auduma masa g/m2.

Nonemtajam laboratorijas paraugam veic pirmapstradi, un tad sloksni sagriez $kérsvirziena Cetros vienados
garumos, kurus liek kartas.

Analizgjamos paraugus nem no jebkuras kartas saliktda materiala dalas, griezumu veicot $kérsam visam
kartam ta, lai katra parauga batu vienads garums no katras kartas.

Ja auduma ir ieausts raksts, nonemto laboratorijas paraugu, mérot paraléli velkiem, nonem ta, lai tas nav
mazaks par vienu raksta dalas raporta augstumu. Ja, izpildot So nosacijumu, nonemtais laboratorijas paraugs
ir parak liels, lai to apstradatu kopuma, to sagriez vienadas dalas, tam atseviski veic pirmapstradi un pirms
analizgjama parauga atlasiSanas §is dalas liek kartas, raugoties, lai nesakristu raksta attiecigas dalas.

6.2. No kopgja laboratorijas parauga, kas sastav no vairakam nogrieztam dalam

— apstrada katru nogriezto dalu, ka aprakstits 6.1. punkta, un norada katru rezultatu atseviski.

7. PARAUGU NEMSANA NO GATAVAJIEM IZSTRADAJUMIEM
Kopgjais laboratorijas paraugs parasti ir vesels gatavais izstradajums vai ta reprezentativa dala.

Attieciga gadijuma nosaka to izstradajuma dazado dalu procentualo sastavu, kam ir atskirigs Skiedru sastavs, lai
parbauditu atbilstibu 9. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktiva 96/74/EK par
tekstilmaterialu nosaukumiem.

(') Lietojot piemérotu spolu rami, var uztit vairakas spoles vienlaicigi.
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No gatava izstradajuma dalas, kuras sastavam jabat noraditam etiketé, atlasa reprezentativu nopemto laboratorijas
paraugu. Ja izstradajumam ir vairakas etiketes, atlasa reprezentativu nonemto laboratorijas paraugu no Kkatras dalas,
kas atbilst attiecigajai etiketei.

Ja izstradajums, kura sastavs janosaka, nav vienveidigs, var biit vajadziba atlasit nonemtos laboratorijas paraugus no
katras izstradajuma dalas un noteikt atskirigo dalu relativo saméru attieciba pret visu $adu izstradajumu.

Tad aprékina procentualo sastavu, nemot véra to dalu relativo saméru, no kuram nemti paraugi.
Nonemtajiem laboratorijas paraugiem veic pirmapstradi.

Tad no laboratorijas paraugiem, kam veikta pirmapstrade, atlasa reprezentativus analizéjamos paraugus.
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II PIELIKUMS
DAZU DIVKARSO §KIEDRU MAISTJUMU KVANTITATIVAS ANALIZES METODES

1. VISPARIGI NOTEIKUMI

Ievads

Skiedru maisjumu kvantitativas analizes metozu pamatd ir divi galvenie procesi — Skiedru manuald atdalisana un
kimiska atdalisana.

Ja vien iesp&jams, jaizmanto manualas atdalisanas metode, jo ta kopuma sniedz precizakus rezultatus, neka kimiska
metode. To var izmantot attieciba uz visiem tekstilmaterialiem, kuru sastava esosas Skiedras neveido pilniba sajauktu
maisijumu, tadiem ka, pieméram, pavedieni, kas sastav no vairakiem elementiem, no kuriem Katrs ir veidots tikai no
viena veida Skiedras, vai audumi, kuros velku Skiedras veids atskiras no audu Skiedras veida, vai no dazadu veidu
pavedieniem sastavosa trikotaza, ko iesp&ams izardit.

Kopuma kimiskas kvantitativas analizes metodes pamatojas uz atsevisko sastavdalu selektivu $kidibu. Péc sastavdalas
atdaliSanas nosver neskistoo atlikumu un no masas zuduma aprékina 3kistosas sastavdalas proporciondlo apmeéru.
Informacija, kas sniegta $a pielikuma pirmaja dala, ir kopiga visu pielikuma apskatito Skiedru maisijumu analizei ar $is
metodes palidzibu neatkarigi no to sastava. Tade] ta jaizmanto saistiba ar turpmakajam atseviskajam pielikuma iedalam,
kuras noraditas siki izstradatas procediiras, kas piemérojamas attiecigiem $kiedru maisjjumiem. lesp&jami gadijumi, kad
analize balstas nevis uz selektivo $kidibu, bet uz kadu citu principu; $ados gadijumos atbilstosaja iedala norada
detalizétu informaciju.

Skiedru maisijumos apstrades laikd un — mazaka méra — gatavajos tekstilmaterialos var biit bezskiedru viela, pieméram,
taukvielas, vaski vai aprettiras, vai Gideni $kistosas vielas, kas tur atrodas dabiga piemaisijuma veida vai ir pievienotas, lai
atvieglotu apstradi. Bezskiedru viela pirms analizes ir jaatdala. Sim nolitkam norada ari metodi ellu, taukvielu, vasku un
adeni 3kistosu vielu atdalisanai.

Turklat tekstilmateriali var saturét svekus vai citas vielas, kas pievienotas noteiktu ipasibu pieskirsanai. Sada viela, kur
iznémuma gadijumos ieskaitamas ari krasvielas, var traucét reagenta iedarbibu uz $kistoso sastavdalu, un/vai reagents to
var dalgji vai pilniba likvidét. Tadgjadi $ada veida pievienota viela var izraisit klidas un ir jaatdala pirms parauga
analizes. Ja nav iesp&jams atdalit sadu pievienoto vielu, $aja piclikuma noraditas kvantitativas kimiskas analizes metodes
vairs nav piemeérojamas.

Krasvielu krasotos audumos uzskata par $kiedras neatnemamu sastavdalu, un to neatdala.

Analizi veic, pamatojoties uz sausu masu, un tiek izklastita procediira sausas masas noteikSanai.

Rezultatu iegist, katras Skiedras sausajai masai piemérojot saskanotas pielaides, kas uzskaititas II pielikuma Eiropas
Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktivai 96/74/EK par tekstilmaterialu nosaukumiem.

Pirms analizes uzsaksanas ir jaidentificé visas maisijuma esosas Skiedras. Dazas metodés maisijuma neskistoso sastavdalu
var dalgji izskidinat reagenta, ko izmanto $kistosas sastavdalas izskidinasanai. Ja vien iesp&jams, izvélas tadus reagentus,
kam ir neliela iedarbiba vai kas neiedarbojas uz neskistosajam skiedram. Ja ir zinams, ka analizes laika veidojas masas
zudums, rezultats ir jakorigg $im noliikam norada korekcijas koeficientus. Sie koeficienti ir noteikti vairakas laborato-
rijds, ar analizes metodé noraditu attiecigu reagentu apstraddjot skiedras, kas attiritas pirmapstradé. Sie korekcijas
koeficienti attiecas vienigi uz nedegradétam skiedram, un var bit nepieciesami atskirigi korekcijas koeficienti, ja Skiedras
ir tikuSas degradétas apstrades laika vai pirms tas. Noraditas procediras attiecas uz atseviskajam noteik$anam. Gan
manudlas atdaliSanas, gan kimiskas atdaliSanas gadijuma javeic vismaz divas noteikSanas dazadiem analizéjamiem
paraugiem. Apstiprinajumam, ja vien tas ir iespéjams tehniska zina, ir ieteicams izmantot alternativas procediras, kuras
vispirms iz3kist ta sastavdala, kas standarta metodé veidoja atlikumu.

L VISPAREJA INFORMACIJA PAR TEKSTILSKIEDRU MAISJUMU KVANTITATIVAS KIMISKAS ANALIZES METO-
DEM

Kopiga informacija attieciba uz $kiedru maisjjumu kvantitativas kimiskas analizes metodém.
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L1. Piemérosanas joma

Katras metodes piemérosanas joma norada, kadam $kiedram metode ir piemérojama.

1.2 Princips

Péc skiedru maisfjuma sastavdalu identifikicijas piemérota pirmapstradé atdala bezskiedru materialu un tad,
parasti ar selektivas skidibas palidzibu, atdala vienu no sastavdalam ('). Nosver neskisto$o atlikumu, un $kistosas
sastavdalas proporcionalo daudzumu aprékina no masas zuduma. Ja nepastav tehniski $keérsli, ieteicams
iz8kidinat to skiedru, kuras ir proporcionali vairak, tadéjadi mazakuma esoSo skiedru iegistot ka atlikumu.

1.3. Materiali un iekartas
1.3.1.  lekartas

1.3.1.1. Filtrtigeli un sverglazes, kas ir pietickosi lielas 3adiem tigeliem, vai jebkada cita iekarta, kura nodrosina
identiskus rezultatus.

1.3.1.2. Bunzena kolba.

1.3.1.3. Eksikators ar silikagela indikatoru.

1.3.1.4. Ventilacijas tipa Zavéjamais skapis paraugu zavésanai pie 150° + 3 °C.

1.3.1.5. Analitiskie svari ar precizitati lidz 0,0002 g.

1.3.1.6. Soksleta ekstrakcijas aparats vai cita iekarta, kas nodrosina identiskus rezultatus.

1.3.2.  Reagenti

1.3.2.1. Petroléteris, atkartoti destiléts, ar virsanas temperatiiras intervalu no 40° lidz 60 °C.

1.3.2.2. Pargjie reagenti precizéti katras metodes attiecigajas iedalas. Visiem reagentiem, ko izmanto, jabut kimiski tiriem.

1.3.2.3. Destiléts vai dejonizéts Gidens.

L4. Kondicionésanas un analizes apstakli

Ta ka tiek noteiktas sausas masas, nav vajadzibas kondicionét paraugu vai veikt analizes kondicionétos
apstaklos.

L5. Nonemtais laboratorijas paraugs

Panem laboratorijas nopemto paraugu, kas ir reprezentativs attieciba uz kopgo laboratorijas paraugu un
pietickami liels visiem vajadzigajiem paraugiem, no kuriem katrs sver vismaz 1 g.

L6. Nonemta laboratorijas parauga pirmapstrade (?

Ja sastava ir tada viela, kas nav janem véra procentuala daudzuma aprékinos (skat. 12. panta 3. punktu Eiropas
Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktiva 96/74/EK par tekstilmaterialu nosaukumiem), ta
vispirms ir jaatdala ar piemérotu metodi, kura neietekmé nevienu no kiedru sastavdalam.

(') Iznémums ir metode Nr. 12. Tas pamata ir sastavdalu satura noteiksana vienam no diviem komponentiem.
(3) Skat. I pielikuma 1. punktu.
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Sim nolikam bezgkiedru vielu, ko iespejams ekstrahét ar petroléteri un #ideni, atdala, Soksleta ekstrakcijas
aparata apstradajot gaissausu nonemto paraugu ar petroléteri vienu stundu ar atrumu vismaz sesi cikli stunda.
Lauj petroléterim iztvaikot no parauga, kuru tad ekstrahé tiesa apstradé, vienu stundu mércgjot paraugu tdeni
istabas temperatird un péc tam vél stundu mércgjot Gdeni ar temperatiru 65 + 5 °C, atsairmu ik pa laikam
sakratot. Lieto atsarma attiecibu pret paraugu — 100:1. Paraugu atbrivo no liekd Gdens ar izspieSanas,
siknésanas vai cenrtifugéSanas palidzibu un péc tam lauj paraugam izZat gaissausam.

Ja bezskiedru vielu nav iespéjams ekstrahét ar petroléteri un tdeni, ta jaatdala, iepriek$ aprakstito tidens metodi
aizstajot ar piemérotu metodi, kas nerada batiskas izmainas neviena no Skiedras sastavdalam. Lai gan attieciba
uz dazam nebalinatam, dabigam augu skiedram (piem., dZuta, kokosskiedra) janorada, ka parasta pirmapstrade
ar petroléteri un tdeni neatdala visas dabigas bezskiedru vielas; tomér papildu pirmapstradi neveic, ja vien
parauga nav gan petroléteri, gan tdeni neskistoSu apretiiru.

Analizes protokolos jaieklauj detalizéta informacija par izmantotajam pirmapstrades metodém.

L.7. Analizes metode
L.7.1.  Visparigi noradijumi
1.7.1.1. Zavésana

Visas zavéSanas darbibas veic ne mazak ka cetras stundas un ne vairak ka 16 stundas 105 + 3 °C temperatiira
ventilacijas tipa Zavéjamaja skapi, pilniba noslédzot skapja durvis. Ja zavésanas laiks ir mazaks par 14 stundam,
paraugs janosver, lai parbauditu, vai ta masa kluvusi konstanta. Masu var uzskatit par konstantu, ja péc talaka
60 mindsu zavéSanas laikposma tas izmainas ir mazakas par 0,05 %.

Zaveanas, dzeséSanas un svérSanas laika izvairds darboties kailam rokam ar tigeliem, sverglazém, paraugiem vai
atlikumiem.

Paraugus zavé sverglazé, kam vaks novietots lidzas. Beidzot ZavéSanu, sverglazi pirms iznemsanas no krasns
noslédz ar aizbazni un strauji parvieto uz eksikatoru.

Filtrtigeli 7ave sverglazé, kam vaks novietots lidzas krasni. Beidzot ZzavéSanu, sverglazi noslédz un strauji
parvieto uz eksikatoru.

Ja lieto citu iekartu, nevis filtrtigeli, Zavésanas darbibas zavéjama skapi javeic tada veida, kas lauj bez zudumiem
noteikt Skiedru sauso masu.

1.71.2. DzeséSana

Visas dzesé$anas darbibas veic lidzas svariem novietota eksikatora tik ilgi, lidz sverglazes ir pilniba atdzisusas,
un katra zina ne mazak ka divas stundas.

1.7.1.3. Svérsana

Beidzot dzesésanu, divu mindsu laika péc sverglazes iznemSanas no eksikatora, to nosver. SvérSanas precizitate
ir 0,0002 g.

1.7.2.  Metode

No nopemta laboratorijas parauga, kam veikta pirmapstrade, panem vismaz 1 g smagu analizgjamo paraugu.
Pavedienu vai audumu sagriez apméram 10 mm lielos gabalos, kurus, cik vien iesp&jams, sadala. Paraugu zave
sverglazg, atdzesé eksikatora un nosver. Paraugu ievieto stikla trauka, kas noradits attiecigas Kopienas metodes
atbilstosaja iedala, sverglazi nekavéjoties atkartoti nosver un no starpibas ieglist parauga sauso masu. Veic
analizi, ka precizéts attiecigaja piemérojamas metodes iedala. Atlikumu parbauda ar mikroskopu, lai konstatétu,
vai apstradé patiesam ir pilniba atdalijusies $kistosa Skiedra.

1.8. Rezultatu aprékinasana un izteiksana

Neskistosas sastdvdalas masu izsaka procentos no kopégjas skiedras masas maisjuma. Skistosds sastavdalas
procentudlo sastavu iegiist ar starpibas palidzibu. Rezultatus aprékina, pamatojoties uz tiru, sausu masu, kas
korigéta ar a) saskanotajam piclaidém un b) korekcijas koeficientiem, kuri vajadzigi, lai ievérotu vielas zudumu
pirmapstrades un analizes laika. Aprékinos jaizmanto 1.8.2. punkta noradita formula.
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1.8.1.  Neskistosas sastavdalas procentuala sastava aprékinasana, pamatojoties uz tiru, sausu masu, nenemot vera
Skiedru masas zudumu pirmapstrades laika.

100 rd
Py % =
1/J m ’

kur

P ir tiras, sausas neskistodas sastavdalas procentualais sastavs
m ir parauga sausa masa péc pirmapstrades
r  ir atlikuma sausa masa

d ir korekcijas koeficients neskistosas sastavdalas masas zudumam reagentd analizes laika. Atbilstosie “d”
lielumi ir noraditi katras metodes attiecigaja iedala.

Sadi “d” lielumi katra zina ir parastie lielumi, kas piemérojami kimiski nedegradétam skiedram.

1.8.2.  Neskistosas sastavdalas procentudld sastava aprékindSana, pamatojoties uz tiru, sausu masu un koriggot ar
pienemtajiem koeficientiem un, attieciga gadijuma, ar korekcijas koeficientiem masas zudumam pirmapstrade.

b
100 P, <1+al+—1>

100
Pia % = a +b a + b\’
1+Db 2+
P14+ 4 (100 -Py) 1+ 2122
! ( 100 ) ( ) 100
kur
P ir neskistodas sastavdalas procentualais sastavs, kas korigéts ar saskanotajam pielaidém un kas attiecas uz
mazas zudumu pirmapstrades laika
P ir tiras, sausas neskistosas sastavdalas procentualais sastavs, kas aprékinats péc 1.8.1. punkta noraditas
formulas
a, ir neskistosas sastavdalas saskanota pielaide (skat. Il pielikumu direktiva par tekstilmaterialu nosauku-
miem)
a, ir 3kisto3as sastavdalas saskanota pielaide (skat. II pielikumu direktiva par tekstilmaterialu nosaukumiem)
b, ir pirmapstradé radies neskistosas sastavdalas procentuala sastava zudums
b,  ir pirmapstradé radies $kistosas sastavdalas procentuala sastava zudums

Otras sastavdalas procentualais sastavs (P,, %) ir vienads ar 100 — P , %.

Ja veikta Ipasa pirmapstrade, b, un b, vértibas, ja iesp&ams, janosaka, katru tiras Skiedras sastavdalu paklaujot
analizé izmantotajai pirmapstradei. Tiras Skiedras ir tadas, kuras nav bezskiedru materiala, iznemot to, ko tas
parasti satur (dabiga veida vai sakara ar razoSanas procesu), tada veida (nebalinatas, balinatas), kada tas konstaté
analizgjamaja materiala.

Ja nav pieejamas tiras atseviskas sastava esoSas Skiedras, ko izmanto analiz§jama materiala razosana, ir
jaizmanto b1 un b2 vidgjie lielumi, kuri iegliti testos, kas veikti tadam tiram Skiedram, kuras lidzinas
parbaudamaja maisjjuma esosajam Skiedram.

Ja veic parastu pirmapstradi, ekstrahjot ar petroléteri un tdeni, tad kopuma var nenemt véra korekcijas
koeficientus b1 un bz, iznemot gadijumus attieciba uz nebalinatu kokvilnu, nebalinatiem liniem un nebalinatam
kanepém, kur parasti par zudumiem pirmapstradé uzskata 4 %, un attieciba uz polipropilénu, kur par
zudumiem uzskata 1 %.

Citu skiedru gadijuma aprékinos parasti nepem véra zudumus saistiba ar pirmapstradi.
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IL1.

I1.2.

I.3.

I1.3.1.

I1.3.2.

I1.3.3.

11.3.4.

I1.3.5.

I.3.6.

I1.3.7.

IL.4.

I1.4.1.

11.4.2.

IL5.

IL.6.

IL.7.

I1.8.

I1.8.1.

11.8.2.

KVANTITATIVAS ANALIZES METODE AR MANUALU ATDALISANU

Piemérosanas joma

So metodi pieméro visu veidu tekstilskiedram, ja tas neveido pilniba sajauktu maisjumu un tas ir iesp&jams
atdalit ar rokam.

Princips

Péc tekstilmateriala sastavdalu identifikacijas bezskiedru materialu atdala, veicot piemérotu pirmapstradi, un tad
Skiedras atdala ar rokam, 7avé un nosver, lai aprékinatu katras kiedras procentudlo sastavu maisijuma.

Iekartas

Sverglaze vai kada cita iekarta, kas nodrosina identiskus rezultatus.

Eksikators ar silikagela indikatoru.

Ventilacijas tipa Zavéjamais skapis paraugu zavésanai pie 105 £ 3 °C.
Analitiskie svari ar precizitati lidz 0,0002 g.

Soksleta ekstrakcijas aparats vai cita iekarta, kas nodrosina identisku rezultatu.

Adata.

Savijumu skaititajs vai lidziga iekarta.

Reagenti
Petroléteris, atkartoti destiléts, ar virSanas temperatiiras intervalu no 40° lidz 60 °C.

Destiléts vai dejonizéts Gidens.

Kondicionésanas un analizes apstakli

Skat. 1.4.

Nonemtais laboratorijas paraugs

Skat. L.5.

Nonemta laboratorijas parauga pirmapstrade

Skat. L.6.

Metode
Pavediena analize

No pirmapstrades nopemta laboratorijas parauga atlasa vismaz 1 g smagu analizéjamo paraugu. Loti smalkam
pavedienam neatkarigi no ta masas analizi var veikt vismaz 30 m garam pavedienam.

Sagriez pavedienu piemérota garuma gabalos un atdala 3kiedras veidus, izmantojot adatu un, vajadzibas
gadfjuma, savijumu skaititdju. Sadi iegitas Skiedras ievieto iepriek§ nosvértas sverglazés un zavé 105 + 3 °C
temperatiird, [idz iegfist konstantu masu, ki aprakstits L.7.1. un 17.2. punkta.

Auduma analize

No nonemta laboratorijas parauga, kam veikta pirmapstrade, pietiekosi atstatus no visam egém izraugas vismaz
1 g smagu paraugu, kam malas ir ripigi aplidzinatas, nepielaujot sakrokoSanos, un ir paraléli audiem vai
velkiem vai — trikotazas gadijuma — pa valdzinu rindu un valdzinu kédi. Atdala atskirigos Skiedru veidus, savac
tos ieprieks nosvértas sverglazes un rikojas, ka aprakstits punkta I1.8.1.
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I.9.  Rezultatu aprekinasana un izteiksana

Katras Skiedras sastavdalas masu izsaka procentos no kopégjas skiedru masas maisijuma. Rezultatus aprékina,
pamatojoties uz tiru, sausu masu, kas korigéta ar a) saskanotajam pielaidém un b) korekcijas koeficientiem, kuri
vajadzigi, lai nemtu véra vielas zudumu pirmapstrades laika.

11.9.1. Tiras, sausas Skiedras procentualas masas aprékinasana, nenemot véra Skiedras masas zudumu pirmapstrades

laika:
100 100
PL% = —— = —
mp+my g4 2
my
kur

P ir tiras, sausas pirmas sastavdalas procentualais sastavs;
m ir tiras, sausas pirmas sastévda]as masa;

m, ir tiras, sausas otras sastavdalas masa.

I1.9.2. Katras sastavdalas procentuala sastava aprékinasanai, koriggjot ar saskanotajam pielaidém un, attieciga gadijuma,
ar korekcijas koeficientiem vielas masas zudumam pirmapstradé, skat. 1.8.2.

[L.1. MetoZu precizitate
Atseviskajas metodés noradita precizitate attiecas uz sakritibu.

Sakritiba ir ticamibas pakape, ti, apmérs, kada sakrit eksperimentu rezultati, ko laborants ieglist dazadas
laboratorijas vai dazados laikos, ja izmanto vienu un to pasu metodi un noskaidro individualus rezultatus
identiska homogéna maisijuma paraugiem.

Sakritibu nosaka rezultatu ticamibas robezas ar 95 % ticamibas pakapi.
Tas nozime, ka divu rezultatu starpiba vairakas analizés, ko veic dazadas laboratorijas, metodi parastaja veida un
pareizi piemérojot identiskam un homogénam maisjjumam, tiktu parsniegta vienigi piecos gadijumos no 100.
2.  Analizes protokols
II1.2.1. Apliecina, ka analize veikta ar $o metodi.
II1.2.2. Norada sikakas zinas par ipasu pirmapstradi (skat. L.6).

I11.2.3. Norada individualos rezultatus un aritmétisko vidéjo, katru ar precizitati — 0,1.
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2. TPASAS METODES — KOPSAVILKUMA TABULA

Metode Piemérosanas joma Reagents

Nr. 1 acetats dazas citas Skiedras acetons

Nr. 2 dazas proteinu skiedras dazas citas Skiedras hipohlorits

Nr. 3 viskoze, kupro vai dazi modala | kokvilna skudrskabe un cinka hlorids
veidi

Nr. 4 poliamids vai neilons dazas citas Skiedras skudrskabe, 80 % m/m

Nr. 5 acetats triacetats benzilspirts

Nr. 6 triacetats dazas citas Skiedras dihlormetans

Nr. 7 dazas celulozes 3kiedras poliesteris sérskabe, 75 % m/m

Nr. 8 akrili, dazi modificéti akrili vai | dazas citas Skiedras dimetilformamids
dazas hlora skiedras

Nr. 9 dazas hlora $kiedras dazas citas Skiedras oglekla disulfids/acetons,

55,5/44,5 V|V

Nr. 10 | acetats dazas hlora skiedras ledus etikskabe

Nr. 11 zids vilna vai dzivnieku mati sérskabe, 75 % m/m

Nr. 12 | dzuta dazas  dzivnicku  izcelsmes | slapekla satura metode

skiedras

Nr. 13 | polipropiléns dazas citas Skiedras ksilols

Nr. 14 | hlora skiedras dazas citas Skiedras koncentrétas sérskabes metode
(vinilhlorida homopolimeéri)

Nr. 15 | hlora skiedras, dazi modificétie | dazas citas Skiedras cikloheksanons

akrili, dazi elastani, acetati, tria-
cetati
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METODE Nr. 1
ACETATS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Acetona metode)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas lieto divkarsiem maisfjumiem, ko veido:
1. acetats (19)
un

2. vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), lini (7), kanepaji (8), dzuta (9), abaka (10), alfa (11),
kokosskiedras (12), slotzaru Skiedra (13), ramija (14), sizals (15), kupro (21), modals (22), proteins (23), viskoze
(25), akrils (26), poliamids vai neilons (30) un poliesteris (31).

$i metode nekada gadijuma nav izmantojama acetata $kiedram, kam veikta virsmas deacetilésana.

. PRINCIPS

Acetatu no zinamas sausas maisjjuma masas izﬁl,ddina ar acetonu. Atlikumu savac, mazga, Zavé un nosver; ta masu,
vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas maisjjuma masas. Sausa acetata procentualo sastavu
konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (papildus tiem, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lekartas
Koniskas kolbas ar stikla aizbazpiem, ar ietilpibu vismaz 200 ml.
3.2. Reagents

Acetons.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas $adi.

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar vismaz 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml acetona uz
gramu parauga, kolbu sakrata, atstaj to uz 30 minitém istabas temperatfira, periodiski apmaisot, un péc tam
Skidrumu dekanté caur nosvértu filtrtigeli.

Apstradi atkarto vél divas reizes (kopuma veicot tris ekstrakcijas) tikai pa 15 minitém katru t3, lai kopégjais apstrades
laiks acetona biitu viena stunda. Atlikumu parvieto uz filtrtigeli. Atlikumu mazga filtrtigeli ar acetonu un iztukso ar
suknéSanu. Tigeli atkartoti piepilda ar acetonu un Jauj tam iztuk3oties notekot.

Nobeiguma tigeli iztukSo ar stiknéSanas palidzibu, izzave tigeli un atlikumu un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisijumos ar o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %tica-
mibas pakapei.
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METODE Nr. 2
DAZAS PROTEINU SKIEDRAS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto hipohloritu)

1. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalianas izmanto divkarsiem maisjumiem, ko veido:
1. Dazas proteinu $kiedras, proti: vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), proteins (23)
un

2. Kokvilna (5), kupro (21), viskoze (25), akrils (26), hlora $kiedras (27), poliamids vai neilons (30), poliesteris (31),
polipropiléns (33), elastans (39) un stiklaskiedra (40).

Ja sastava ietilpst dazadas proteinu Skiedras, metode norada to kopgjos daudzumus, bet ne to individualos
daudzumus.

2. PRINCIPS

Proteina Skiedru no zinamas sausas maisijuma masas iz§kidina ar hipohlorita $kidumu. Atlikumu savac, mazga, zavé
un nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas maisjuma masas. Sausas proteina
Skiedras procentualo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

Lai pagatavotu hipohlorita $kidumu, var izmantot litija hipohloritu vai natrija hipohloritu.

Litija hipohlorits ir ieteicams tajos gadijumos, kas saistiti ar nelielu analizu skaitu vai analizém, kuras veic ar diezgan
gariem intervaliem. Tas ir tadel, ka hipohlorita procentualais sastavs litija hipohlorita — atskiriba no natrija
hipohlorita — ir praktiski nemainigs. Ja ir zinams hipohlorita procentualais sastavs, hipohlorita saturs nav japarbauda
idiometriski katrai analizei, jo var izmantot konstantu nosvértu litija hipohlorita dalu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (izpemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. Iekartas

i) Erlenmeijera kolba ar slifu, 250 ml;

i) termostats, ko var noregulét uz 20 (£ 2) °C.
3.2. Reagenti
i) Hipohlorita reagents
a) Litija hipohlorita §kidums

Tas sastav no svaigi pagatavota Skiduma, kura ir 35 (¢ 2) g/l aktiva hlora (apméram 1 M), kam
pievienots 5 (x 0,5) g/l iepriek§ izskidinata natrija hidroksida. Pagatavo$anai pem 100 gramu litija
hipohlorita, kas satur 35 % aktiva hlora (vai 115 gramus, kas satur 30 % aktiva hlora), izskidina to
destiléta tdens, un ar destilétu ddeni papildina lidz 1 litram. Svaigi pagatavotais skidums nav japarbauda
idiometriski.

g

Natrija hipohlorita $kidums

Tas sastav no svaigi pagatavota $kiduma, kura ir 35 (¢ 2) g/l aktiva hlora (apméram 1 M), kam

Aktiva hlora saturu $kiduma parbauda idiometriski pirms katras analizes.
ii) Etikskabe, atskaidita

Atskaida 5 ml ledus etikskabes ar Gideni lidz 1 litram.

4. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediiru un rikojas 3adi: samaisa apméram 1 gramu parauga ar apméram
100 ml hipohlorita $kiduma (litija vai natrija hipohlorits) 250 ml kolba un pamatigi sakrata, lai paraugu pilniba
samercetu.
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Tad kolbu 40 mindtes karsé termostata 20 °C temperatiira un pastavigi vai vismaz regulari laiku pa laikam sakrata.
Ta ka vilna $kist eksotermiski, ir jaizkliedé un jaaizvada siltums, kas rodas §is metodes kimiskaja reakcija. Pretéja
gadijuma var rasties ievérojamas kltidas sakara ar to, ka aizsakusies neskistoso skiedru Skisana.

Péc 40 miniitém kolbas saturu filtré nosvérta stikla filtrtigeli un atlikuma skiedras parvieto filtrtigeli, skalojot kolbu
ar nelielu daudzumu hipohlorita reagenta. Filtrigeli iztuk3o ar stiknéSanas palidzibu un atlikumu secigi izmazga ar
adeni, ar atskaiditu etikskabi un nosléguma vélreiz ar Gdeni, péc katras Skidruma iepildiSanas tigeli iztukSojot ar
stiknéSanas palidzibu. StiknéSanu veic tikai péc tam, kad katru reizi skalojamais atsarms jau ir iztecgjis.

Nobeiguma tigeli iztuk3o ar stiknéSanas palidzibu, izzavé tigeli ar atlikumu un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00, iznemot kokvilnu, viskozi un modalu,
kam “d” = 1,01, un nebalinatu kokvilnu, kurai “d” = 1,03.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 3
VISKOZE, KUPRO VAI DAZI MODALA VEIDI UN KOKVILNA

(Metode, kura izmanto skudrskabi un cinka hloridu)

1. PIEMEROSANAS JOMA
So metodi péc bezskiedru vielas atdali$anas izmanto divkarsiem maisjumiem, ko veido:
1. Viskoze (25) vai kupro (21), ieskaitot dazus modala $kiedras veidus (22),
un
2. Kokvilna (5).
Ja sastava konstaté modala skiedru, javeic ieprieksgjs tests, lai noskaidrotu, vai ta $kist reagenta.

So metodi nevar piemérot maisfjumiem, kuros kokvilna bijusi paklauta apjomigai kimiskajai noardisanai vai kuros
viskoze vai kupro $kist nepilnigi sakara ar dazu tadu krasvielu vai apretiiru klatbaitni, kuras nevar pilniba atdalit.

2. PRINCIPS

Viskozes, kupro vai modala Skiedru no zinamas sausas maisijuma masas iz$kidina ar reagentu, kas sastav no
skudrskabes un cinka hlorida. Atlikumu savac, mazga, Zavé un nosver; ta korigétu masu izsaka procentos no sausas
maisijuma masas. Sausas viskozes, kupro vai modala 3kiedras procentualo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (izpemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. lekartas
i) koniskas kolbas ar stikla aizbazpiem, ar vismaz 200 ml ietilpiby;
ii) iekarta kolbu uzturéSanai 40 (+ 2) °C temperattra.
3.2. Reagenti

i) Skidums, kura ir 20 g kauséta beziidens cinka hlorida un 68 g beziidens skudrskabes, kas papildinati ar
tdeni lidz 100 g (proti, 20 masas dalu kauséta beziidens cinka hlorida attieciba pret 80 masas dalam 85 %
skudrskabes (m/m)).

NB:

Saja zina javérs uzmaniba uz 1.3.2.2. punktu, kurd noteikts, ka visiem izmantotajiem reagentiem jabiit
kimiski tiriem; bez tam ir svarigi izmantot vienigi kausétu beziidens cinka hloridu.

ii

=

Amonija hidroksida $kidums: 20 ml koncentréta amonjaka $kiduma (blivums 0,880 g/ml) atskaida ar Gdeni
lidz 1 litram.

4. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas 3adi: paraugu uzreiz ievieto kolba, kas ieprieks
sasildita lidz 40 °C temperatiirai. Pievieno 100 ml iepriek$ lidz 40 °C temperatiirai sasilditu skudrskabes un cinka
hlorida $kidumu uz vienu gramu parauga. leliek aizbazni un kolbu spécigi sakrata. Kolbu un tas saturu divas ar pusi
stundas notur pastaviga 40 °C temperattra, ik péc stundas kolbu sakratot. Kolbas saturu filtré caur nosveértu
filtrtigeli un ar reagenta palidzibu parvieto tigeli Skiedras, kas palikusas kolba. Izskalo ar 20 ml reagenta.

Tigeli un atlikumu riipigi izmazga ar iideni 40 °C temperatiird. Skiedru saturoSo atlikumu skalo apméram 100 ml
auksta amonjaka $kiduma (3.2.ii), nodrosinot, lai Sis atlikums 10 miniites batu pilniba iemérkts skiduma (!); péc tam
ripigi skalo ar aukstu Gdeni.

SukneSanu veic tikai péc tam, kad katru reizi skalojamais atsarms jau ir iztecgjis. Nobeiguma atlikuso skidrumu
iztukSo ar siknéSanas palidzibu, izzave tigeli un atlikumu un tos atdzesé un nosver.

Lai parliecinatos, ka $kiedru saturosais atlikums ir uz 10 min@itém iegremdéts amonjaka $kiduma, var, pieméram, izmantot filtrtigela
adapteri ar kranu, ar kuru var regulét amonjaka skiduma plasmu.
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5. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums kokvilnai ir 1,02.

6. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisijumos ar So metodi iegiito rezultatu ticamibas robeZas neparsniedz = 2 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 4
POLIAMIDS VAI NEILONS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto 80 % skudrskabi (m/m))

1. PIEMEROSANAS JOMA
So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Ppoliamids vai neilons (30),
un
2. Vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), kokvilna (5), kupro (21), modals (22), viskoze (25), akrils (26), hlora $kiedra
(27), poliesteris (31), polipropiléns (33) un stiklaskiedra (40).

Ka jau minéts ieprieks, So metodi var izmantot ari attieciba uz maisijumiem ar vilnu, bet ja vilnas saturs parsniedz
25 %, jaizmanto metode Nr. 2 (vilnas $kidinaSana sarmaind natrija hipohlorita skiduma).

2. PRINCIPS

Poliamida $kiedru no zinamas sausas maisjuma masas izskidina ar skudrskabi. Atlikumu savac, mazga, Zavé un
nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas maisijuma masas. Sausa poliamida vai
neilona procentualo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. Iekartas
Koniskas kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
3.2. Reagenti

i) Skudrskabe (80 % (m/m), relativais blivums 20 °C temperatiira: 1,186). Atskaida 880 ml 90 % skudrskabes
(m/m) (relativais blivums 20 °C temperatiira: 1,204) ar Gdeni lidz 1 litram. Vai ari atSkaida 780 ml 98 %
lidz 100 % skudrskabes (m/m) (relativais blivums 20 °C temperatira: 1,220) ar Gdeni lidz 1 litram.

Koncentracija nav kritiska diapazona no 77 lidz 83 % skudrskabes (m/m).

ii) Amonjaks, atskaidits: 80 ml koncentréta amonjaka $kiduma (relativais blivums 20 °C temperattra: 0,880)
atskaida ar tdeni lidz 1 litram.

4. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtiru un rikojas $adi: paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar vismaz
200 ml tilpumu, pievieno 100 ml skudrskabes uz gramu parauga. levieto aizbazni, kolbu sakrata, lai samércétu
paraugu. Kolbu atstaj 15 mindtes istabas temperatiira, laiku pa laikam sakratot. Kolbas saturu izfiltré caur nosveértu
filtrtigeli un atlikuma Skiedras parvieto tigeli, skalojot kolbu ar nelielu daudzumu skudrskabes reagenta. Tigeli iztukSo
ar stiknéanas palidzibu un atlikumu filtra secigi izmazga ar skudrskabes reagentu, ar karstu tdeni, ar at$kaidita
amonjaka $kidumu un nosléguma ar aukstu Gdeni, péc katras skidruma iepildisanas tigeli iztukSojot ar siknéSanas
palidzibu. StknéSanu veic tikai péc tam, kad skalojamais atsarms jau ir iztecgjis. Nobeiguma tigeli iztukSo ar
suknéSanas palidzibu, tigeli un atlikumu izzavé, ka arT atdzesé un nosver.

5. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

6. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 5
ACETATS UN TRIACETATS

(Metode, kura izmanto benzilspirtu)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalianas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
— acetats (19)
un

— triacetats (24).

. PRINCIPS

Acetata Skiedru no zinimas sausas maisjjuma masas izskidina ar benzilspirtu 52 + 2 °C temperatiira.

Atlikumu savac, mazga, Zavé un nosver; ta masu izsaka procentos no sausds maisfjuma masas. Sausa acetdta
procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lIekartas

i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.

ii) Mehaniskais kratitajs.

iii) Termostats vai cita iekarta, kas nodrosina kolbai 52 + 2 °C temperatiru.
3.2. Reagenti

i) Benzilspirts,

i) Etanols.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediiru un rikojas $adi:

paraugam, kas atrodas koniskaja kolba, pievieno 100 ml benzilspirta uz gramu parauga. levieto aizbazni, iestiprina
kolbu kratitaja ta, lai ta batu iemérkta Gidens vanna, kura uztur 52 + 2 °C temperatiiru, un 20 mindtes krata $ada
temperatira.

(Mehaniska kratitaja vieta kolbu var spécigi kratit ar roku).

Skidrumu dekanté caur nosvértu filtrtigeli. Kolba pievieno vél vienu porciju benzilspirta un krata tapat ka ieprieks
52 + 2 °C temperatfira 20 mindites.

Skidrumu dekanté caur tigeli. Darbibu ciklu atkarto treso reizi.

Nobeiguma ielej $kidrumu un atlikumu tigeli; atlikusas Skiedras no kolbas ieskalo tigeli ar papildu daudzumu
benzilspirta 52 = 2 °C temperatiira. Tigeli ripigi iztukso.

Skiedras parvieto kolba, izskalo ar etanolu un péc manuilas kratisanas dekanté caur filtrtigeli.

Sadu skalosanu atkarto divas vai tris reizes. Atlikumu parvieto uz tigeli un riipigi iztuk3o. Tigeli un atlikumu izZave,
ka arf atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 6
TRIACETATI UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto dihlormetanu)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Triacetats (24)
un

2. vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), kupro (21), modals (22), viskoze (25), akrils (26),
poliamids vai neilons (30), poliesteris (31) un stiklaskiedra (40).

Piezime:

Triacetdta Skiedras, kam veikta apdare, kas izraisa dalgju hidrolizi, vairs nav pilniba $kistosas reagentd. Sidos
gadijumos metode nav piemérojama.

. PRINCIPS

Triacetata Skiedru no zinamas sausas maisjuma masas izskidina ar dihlormetanu. Atlikumu savac, mazga, zavé un
nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausds maisijuma masas. Sausa triacetata
procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. Iekartas
Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
3.2. Reagents

Dihlormetans.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtru un rikojas $adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml dihlormetana uz
gramu parauga, ievieto aizbazni, kolbu sakrata ik péc 10 minitém, lai samércétu paraugu, un atstaj 30 mindtes
istabas temperatiira, regulari laiku pa laikam kolbu sakratot. Skidrumu dekanté caur nosvértu filtrtigeli. Kolba, kura ir
atlikums, pievieno 60 ml dihlormetana, sakrata to ar rokam un kolbas saturu filtré filtrtigeli. Atlikuma skiedras
parvieto tigeli, skalojot kolbu ar nedaudz lielaku daudzumu dihlormetana. Filtrtigeli iztukSo ar stiknéSanas palidzibu,
lai atbrivotos no licka skidruma, tad filtrtigeli atkartoti piepilda ar dihlormetanu un lauj izZit notekot.

Nobeiguma izmanto stknéSanu, lai likvidétu lieko $kidrumu, péc tam apstrada atlikumu ar verdoSu adeni, lai
likvidétu visu skidinataju, veic stknéSanu, izzavé tigeli un atlikumu, tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00, iznemot poliesteri, kuram “d” lielums
ir 1,01.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 7
DAZAS CELULOZES §KIEDRAS UN POLIESTERIS

(Metode, kura izmanto 75 % sérskabi (m/m))

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Kokvilna (5), lini (7), kanepaji (8), ramija (14), kupro (21), modals (22), viskoze (25)
un

2. Poliesteris (31).

. PRINCIPS

Celulozes skiedru no zinamas sausas maisjjuma masas iz$kidina ar 75 % sérskabi (m/m). Atlikumu savac, mazga,
Zavé un nosver; ta masu izsaka procentos no sausas maisjuma masas. Sausas celulozes Skiedras procentudlo sastavu
konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lekartas

i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 500 ml ietilpibu.

ii) Termostats vai cita iekarta, kas nodrosina kolbai 50 + 5 °C temperatiiru.
3.2. Reagenti
i) Serskabe, 75 + 2 % m/m

Pagatavo, riipigi dzeséSanas laika pievienojot 700 ml sérskabes (relativais blivums 20 °C temperatira: 1,84)
350 ml destiléta tidens. Kad skidums ir atdzisis lidz istabas temperatirai, to atSkaida ar adeni lidz 1 litram.

ii) Amonjaks, atskaidits

Atskaida 80 ml amonjaka skiduma (relativais blivums 20 °C temperatiira: 0,88) ar tdeni lidz 1 litram.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas $adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar vismaz 500 ml tilpumu, pievieno 200 ml 75 %
sérskabes uz gramu parauga, ievieto aizbazni un riipigi sakrata kolbu, lai samércétu paraugu. Notur kolbu vienu
stundu 50 + 5 °C temperattra, sakratot regulari laiku pa laikam apméram péc 10 minitém. Kolbas saturu izfiltré
caur nosvértu filtrtigeli ar stknéanas palidzibu. Atlikuma Skiedras parvieto, izskalojot kolbu ar nelielu daudzumu
75 % serskabes. Tigeli iztukSo ar stiknéSanas palidzibu un atlikumu vienu reizi filtra izmazga, iepildot tigeli svaigu
porciju sérskabes. StuknéSanu veic tikai péc tam, kad skabe jau ir iztecgjusi.

Atlikumu izmazga vairakas reizes secigi ar aukstu tdeni, divreiz ar atSkaiditu amonjaka $kidumu, un tad ripigi ar
aukstu tdeni, péc katras iepildiSanas tigeli iztukSojot ar siknéSanas palidzibu. Stknéanu veic tikai péc tam, kad
skalojamais atsarms jau ir iztecGjis. Nobeiguma no tigela ar siiknéSanas palidzibu iztukSo atlikuso $kidrumu, izzavé
tigeli un atlikumu, un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 8
AKRILI, DAZI MODIFICETI AKRILI VAI DAZAS HLORA SKIEDRAS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto dimetilformamidu)

1. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Akrili (26), dazi modificéti akrili (29) vai dazas hlora skiedras (27) (')
un

2. Vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), kupro (21), modals (22), viskoze (25), poliamids vai
neilons (30) un poliesteris (31).

Ta ir vienadi piemérojama akriliem un daziem modificétiem akriliem, kas apstradati ar pirms tam metalizétam
krasam, bet ne tadiem, kuri krasoti ar péchromésanas krasam.

2. PRINCIPS

Akrilu, modificétu akrilu vai hlora $kiedru no zinamas sausas maisijuma masas izskidina ar dimentilformamidu, kas
karséts fidens vanna virSanas temperatiira. Atlikumu savac, mazga, Zavé un nosver. Ta masu, vajadzibas gadijuma
koriggjot, izsaka procentos no sausds maisijuma masas un sausa akrila, modificéta akrila vai hlora kiedru
procentualo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. Iekartas

i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.

i) Udens vanna vir§anas temperatiira.
3.2. Reagents
Dimetilformamids (vir§anas temperatiira 153 + 1 °C), kura nav vairak par 0,1 % tdens.

Sis reagents ir toksisks, un tadél ir icteicams lietot velkmi.

4. TESTA METODE
levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas $adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar vismaz 200 ml tilpumu, uz gramu parauga pievieno
80 ml dimetilformamida, kur$ ieprieks sakarséts Gidens vanna virSanas temperatiira, ievieto aizbazni, kolbu sakrata,
lai samércétu paraugu, un vienu stundu karsé idens vanna virsanas temperatiira. Saja laikposma kolbu un tis saturu
uzmanigi ar rokam sakrata piecas reizes.

Skidrumu dekant@ caur nosvértu filtrtigeli, skiedras saglabajot kolba. Kolba pievieno vél 60 ml dimetilformamida un
vél karse 30 mindites, $aja laikposma kolbu un saturu uzmanigi ar rokam sakratot divas reizes.

Kolbas saturu izfiltré caur filtrtigeli ar siiknéanas palidzibu.

Atlikuma Skiedras parvieto tigeli, skalojot varglazi ar dimetilformamidu. Tigeli iztukSo ar siknéSanas palidzibu.
Atlikumu izmazga ar apméram 1 litru karsta ddens 70 — 80 °C temperatiira, katru reizi piepildot tigeli. Péc katras
adens pievienoSanas isu bridi veic siknéanu, bet ne lidz mirklim, kad ddens jau ir iztecgjis. Ja skalojamais atsarms
iztukSojas caur tigeli parak léni, var veikt nelielu siknésanu.

Nobeiguma tigeli ar atlikumu izzave, atdzesé un nosver.

(') Pirms analizes veiksanas japarbauda $adu modificétu akrilu vai hlora skiedru skidiba reagenta.
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5. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00, ar $adiem izpémumiem:

vilna
kokvilna
kupro
modals

poliesteris

6. PRECIZITATE

Homogeénos tekstilmateridlu maisijumos ar o metodi iegiito rezultatu ticamibas robeZas neparsniedz * 1 95 %

ticamibas pakapei.

1,01
1,01
1,01
1,01
1,01
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METODE Nr. 9
DAZAS HLORA SKIEDRAS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto oglekla disulfida un acetona maisijumu 55,5/44,5)

1. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Dazas hlora $kiedras (27), proti, dazas polivinilhlorida skiedras, kas var bat arT skiedras péc hlorésanas ('),
un

2. Vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), kupro (21), modals (22), viskoze (25), akrils (26),
poliamids vai neilons (30), poliesteris (31) un stiklaskiedra (40).

Ja vilnas vai zida saturs maisijuma parsniedz 25 %, jaizmanto metode Nr. 2.

Ja poliamida vai neilona saturs maisijuma parsniedz 25 %, jaizmanto metode Nr. 4.

. PRINCIPS

Hlora kiedru no zinamas sausas maisijuma masas iz$kidina ar oglekla disulfida un acetona azeotropu maisijumu.
Atlikumu savac, mazga, Zavé un nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas
maisijuma masas. Sausas proteina $kiedras procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lIekartas
i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
ii) Mehaniskais kratitajs.

3.2. Reagenti

i) Azeotrops oglekla disulfida un acetona maisijums (oglekla disulfids 55,5 % un acetons 44,5 % péc tilpuma).
Ta ka sis reagents ir toksisks, ir ieteicams izmantot velkmi.

ii) Etanols (92 % péc tilpuma) vai metanols.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtru un rikojas 3adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar vismaz 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml azeotropa maisijuma uz gramu
parauga. Kolbu hermétiski noslédz un 20 mindtes istabas temperatiira krata ar mehanisko kratitaju vai spécigi ar
rokam. Skidruma augijo slani dekanté caur nosvertu filtrtigeli.

Atkarto apstradi ar 100 ml svaiga reagenta. So darbibu ciklu atkarto, lidz uz pulkstenstikla nepaliek poliméru
nogulsnes, péc tam kad ir iztvaikojis ekstrakcijas skidruma piliens. Izmantojot reagenta papildu daudzumu, parvieto
atlikumu filtrtigelt, skidruma iztukso$anai veic siknéSanu, un tigeli un atlikumu izskalo ar 20 ml spirta un péc tam
tris reizes ar ddeni. Pirms izstiknéSanas lauj skalojamam atsarmam iztecét. 1zZave tigeli un atlikumu un tos atdzesé
un nosver.

Piezime:

Paraugs, kura ir dazi maisijumi ar augstu hlora skiedru saturu, var ievérojami sarukt zavéSanas procesa, ka rezultata
hlora Skiedras $kiSana tiek kavéta. Tomér tas neietekmé hlora Skiedru galigo izskisanu skidinataja.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisijumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.

(') Pirms analizes veiksanas japarbauda polivinilhlorida skiedru skidiba reagenta.
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METODE Nr. 10
ACETATS UN DAZAS HLORA SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto ledus etikskabi)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Acetats (19)
un

2. Dazas hlora skiedras (27), proti, polivinilhlorida $kiedras, kas var bat ari kiedras péc hlorésanas.

. PRINCIPS

Acetata Skiedru no zinimas sausas maisijuma masas izskidina ar ledus etikskabi. Atlikumu savac, mazga, zavé un
nosver; td masu, vajadzibas gadfjuma koriggjot, izsaka procentos no sausds maisfjuma masas. Sausa acetata
procentualo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. Iekartas
i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
ii) Mehaniskais kratitajs.

3.2. Reagents

Ledus etikskabe (vairak par 99 %). Sis reagents ir Joti kodigs, tadé] ar to jarikojas piesardzigi.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtru un rikojas $adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar vismaz 200 ml tilpumu vismaz, pievieno 100 ml
ledus etikskabes uz gramu parauga. Kolbu hermétiski noslédz un 20 miniites istabas temperatiira krata ar mehanisko
kratitdju vai spécigi ar rokam. Skidruma aug$gjo slani dekanté caur nosvértu filtrtigeli. So apstradi atkarto divas
reizes, katru reizi izmantojot 100 ml svaiga reagenta, pavisam kopa veicot tris ekstrakcijas. Atlikumu parvieto
filertigeli, skidruma iztukSoSanai veic stiknésanu, un tigeli un atlikumu izskalo ar 50 ml ledus etikskabes un péc tam
tris reizes ar Gdeni. Péc katras skalosanas lauj iztecét skidrumam un tikai tad veic stiknéSanu. Tigeli un atlikumu
izzavé un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisijumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 11
ZIDS UN VILNA VAI DZIVNIEKU MATI

(Metode, kura izmanto 75 % m/m sérskabi)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Zids (4)
un

2. Vilna (1) vai dzivnieku mati (2 un 3).

. PRINCIPS

Zida Skiedru no zindmas sausas maisijuma masas iz§kidina ar 75 % sérskabi (m/m) (')

Atlikumu savac, mazga, 7avé un nosver. Ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas
maisijuma masas. Sausa zida procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lIekartas

Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
3.2. Reagenti

i) Sérskabe (75 £ 2 % m/m).

Pagatavo, riipigi dzeséSanas laika pievienojot 700 ml sérskabes (blivums 20 °C temperatiira: 1,84) 350 ml
destiléta adens.

Kad skidums ir atdzisis lidz istabas temperatiirai, to atSkaida ar tideni lidz 1 litram.

i) Serskabe, atskaidita: lenam pievieno 100 ml sérskabes (blivums 20 °C temperatiira: 1,84) 1900 ml destiléta
tidens.

i) Amonjaks, atSkaidits: atskaida 200 ml koncentréta amonjaka (blivums 20 °C temperatiira: 0,880) ar Gideni
lidz 1000 ml.

. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtiru un rikojas 3adi:

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba ar stikla aizbazni un ar vismaz 200 ml tilpumu, pievieno 100 ml 75 %
sérskabes (m/m) uz gramu parauga un ievieto aizbazni. Spécigi sakrata un 30 mindtes atstdj istabas temperatiira.
Vélreiz sakrata un atstdj 30 mindtes. Pédjo reizi sakrata un kolbas saturu filtré caur nosvértu filtrtigeli. Atlikusas
skiedras no kolbas izskalo ar 75 % sérskabes reagentu. Atlikumu filtrtigeli péc kartas mazga ar 50 ml atskaiditas
sérskabes reagenta, ar 50 ml Gdens un ar 50 ml at3kaidita amonjaka Skiduma. Katru reizi pirms siknéSanas lauj
Skiedram bt saskaré ar skidrumu apméram 10 mindtes. Nobeiguma skalo ar tideni, atstajot kiedras saskaré ar tdeni
apméram 30 mindtes. Tigeli iztukSo ar siknéSanas palidzibu, tigeli un atlikumu izZavé un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums vilnai ir 0,985 ().

. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 12
DZUTA UN DAZAS DZIVNIEKU IZCELSMES SKIEDRAS

(Metode, kura nosaka slapekla saturu)

1. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maisijumiem, ko veido:
1. Dzuta (9)
un

2. Dazas dzivnieku izcelsmes $kiedras.

Dzivnieku $kiedras sastavdala var sastavét vienigi no dzivnieku matiem (2 un 3) vai vilnas (1), vai no abu maisijuma.
So metodi nevar piemérot tekstilskiedru maisijumiem, kuros ir bezskiedru vielas (krasviclas, apretira u.tml) uz
slapekla pamata.

2. PRINCIPS

Nosaka maisijuma slapekla saturu, un no ta, ka arf no abu sastavdalu zinama vai pienemta slapekla satura aprékina
katras sastavdalas proporcionalo daudzumu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (izpemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. Iekartas

i) Kjeldala kolba ar tilpumu 200 - 300 ml.
ii) Kjeldala destilacijas aparats ar tvaika inzektoru.
iii) TitréSanas iekarta ar precizitati 0,05 ml.

3.2. Reagenti

i)  Toluols.

ii)  Metanols.

i) Serskabe ar relativo blivumu 20 °C temperatara: 1,84 (').
iv) Kalija sulfats ().

v)  Seléna dioksids (').

vi) Natrija hidroksida skidums (400 gfl). I1zskidina 400 g natrija hidroksida 400 — 500 ml @idens un at3kaida
ar adeni lidz 1 litram.

vii) Jaukts indikators. Izskidina 0,1 g metilsarkana 95 ml etanola un 5 ml ddens un sajauc ar 0,5 g

bromkrezola zala, kas izskidinats 475 ml etanola un 25 ml Gdens.

viii

Borskabes skidums. Izskidina 20 g borskabes 1 litra Gdens.

ix) Serskabe, 0,02N (volumetrijas standartskidums).

4, NONEMTA PARAUGA PIRMAPSTRADE
Ar $adu pirmapstradi aizstaj visparigajos noradijumos aprakstito pirmapstradi:

Ekstrahé Soksleta ekstrakcijas aparata gaissausu paraugu ar maisjjumu, kas sastav no 1 tilpuma vienibas toluola un 3
tilpuma vienibam metanola, Cetras stundas ar atrumu — vismaz 5 cikli stunda. Lauj 3kidinatajam no parauga iztvaikot
gaisa un atdala pédéjas skidinataja palickas zavéjamaja skapi 105 * 3 °C temperatird. Péc tam paraugu ekstrahé
adeni (50 ml uz gramu parauga), varot 30 mindites ar atteci. Filtré, paraugu ievieto atpakal kolba un ekstrakciju
atkarto ar identisku Gidens tilpumu. Filtré, paraugu atbrivo no lieka tdens, to izspiezot, siknéjot vai centrifuggjot, un
péc tam Jauj paraugam izZit gaissausam.

() Siem reagentiem jabiit bez slapekla.
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Piezime:

Japatur prata toluola un metanola toksiska iedarbiba un to izmantosana jaievéro visi piesardzibas pasakumi.

5. TESTA METODE
5.1. Visparigi noradijumi
levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru attieciba uz paraugu atlasi, Zavésanu un svérSanu.
5.2. Siki aprakstita metode

Paraugu parvieto uz Kjeldala kolbu. Kjeldala kolba esoSajam paraugam, kur§ sver vismaz 1 g, $ada seciba
pievieno 2,5 g kalija sulfata, 0,1 — 0,2 g seléna dioksida un 10 ml sérskabes (relativais blivums 1,84). Kolbu
karsé sakuma viegli, lidz izjik visa Skiedra, péc tam to karsé intensivak, lidz $kidums kluvis dzidrs un gandriz
bezkrasains. Karsé to vél 15 mindtes. Lauj kolbai atdzist, saturu riipigi atSkaida ar 10 — 20 ml Gdens, atdzesg,
saturu kvantitativi parvieto uz 200 ml mérkolbu un tilpumu uzpilda ar Gdeni, veidojot reagenta skidumu.

levieto apméram 20 ml borskabes $kiduma koniska kolba, kuras tilpums ir 100 ml, un kolbu novieto zem
Kjeldala destilacijas aparata dzesinataja ta, lai padeves cauruli iegremdétu tie$i zem borskabes skiduma virsmas.
Precizi 10 ml reagenta $kiduma parvieto uz partvaices kolbu, pievieno piltuvei ne mazak ki 5 ml natrija
hidroksida $kiduma, nedaudz paver aizbazni un lauj natrija hidroksida $kidumam lénam ieplast kolba. Ja
reagenta Skidums un natrija hidroksida $kidums paliek ka divi atseviski slani, tos sajauc, viegli sakratot.
Partvaices kolbu viegli sakarse un paklauj tvaikiem no generatora. Savac apméram 20 ml destilata, nolaiz
zemak konisko kolbu ta, lai dzesinataja padeves caurules gals atrastos apméram 20 mm virs Skidruma virsmas,
un destilé vél 1 minati. Padeves caurules galu izskalo ar Gideni, ko péc tam uztver koniskaja kolba. Nopem
konisko kolbu un aizstdj to ar citu konisko kolbu, kura ir apméram 10 ml borskabes $kiduma, un savac
apméram 10 ml destilata.

Abus destilatus atseviski titré ar 0,02N sérskabi, izmanto jaukto indikatoru. Registré kopéjo titru attieciba uz
abiem destilatiem. Ja titrs attieciba uz otro destilatu parsniedz 0,2 ml, testu atkarto un vélreiz uzsak destilaciju,
izmantojot citu reagenta $kiduma alikvoto dalu.

Veic tuk$o analizi, t.i., SkelSanu un destilaciju, izmantojot vienigi reagentus.

6. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

6.1. Slapekla procentualo sastavu sausa parauga aprékina adi:

A 280 DN
w
kur
A — = slapekla procentualais sastavs tira, sausa parauga;
V — = noteik§ana izmantota sérskabes standartskiduma kopgjais tilpums ml;
b — = tuksaja analizé izmantota sérskabes standartskiduma kopgjais tilpums ml,
N — = sérskabes standartskiduma normalitate;
W — = parauga sausia masa (g).

6.2. Izmantojot vértibu 0,22 % attieciba uz dzutas slapekla sastavu un 16,2 % attieciba uz dzivnieku izcelsmes
Skiedras slapekla sastavu, abus procentualos sastavus izsakot Skiedras sausajai masai, maisijuma sastavu aprékina

sadi:
A-022
PA % = —————= x 100
T 162-0,22 ’
kur
PA % — = dzivnieku izcelsmes Skiedras procentudlais sastavs tira, sausa parauga.

7. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 13
POLIPROPILENA SKIEDRAS UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Ksilola metode)

1. PIEMEROSANAS JOMA
So metodi péc bezskiedru vielas atdalianas izmanto divkarsiem maisjumiem, ko veido:
1. Propiléna skiedras (33)
un

2. Vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), acetats (19), kupro (21), modals (22), triacetats (24),
viskoze (25), akrils (26), poliamids vai neilons (30), poliesteris (31) un stiklaskiedra (40).

2. PRINCIPS

Polipropiléna kiedru no zinamas sausas maisijuma masas izskidina ar verdosu ksilolu. Atlikumu savac, mazga, Zavé
un nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas maisjjuma masas. Polipropiléna
procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (izpemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)
3.1. lekartas

i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.

i) Atteces dzesinatajs (derigs Skidrumiem ar augstu virSanas temperatiiru), kas piemérots koniskajai kolbai i)

dala).
3.2. Reagents
Ksilols, kas izgaro temperatiira no 137 lidz 142 °C.
Piezime:

Sis reagents ir viegli uzliesmojo$s, un ta tvaiki ir toksiski. To izmantojot, javeic pieméroti piesardzibas
pasakumi.

4. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas 3adi.

Paraugam, kas atrodas koniskaja kolba (3.1. punkta i) dala), pievieno 100 ml ksilola (3.2. punkts) uz gramu parauga.
Pievieno dzesétdju (3.1. punkta ii) dala), saturu uzvara un tris mindtes uztur variSands temperatiru. Karsto $kidrumu
uzreiz péc tam dekanté caur nosvértu filtrtigeli (skat. 1. piezimi). So apstradi atkarto vél divas reizes, katru reizi
izmantojot jaunu 50 ml $kiduma porciju.

Atlikumu, kas palicis kolba, péc kartas skalo ar 30 ml verdosa ksilola (divas reizes), péc tam ar 75 ml petrolétera
(1.3.2.1 punkts visparigos noradijumos) (divas reizes). P& otras mazgasanas ar petroléteri kolbas saturu filtré caur

filtrtigeli, atlikuma Skiedras parvieto tigeli, izmantojot nelielu daudzumu petrolétera, un lauj $kidinatajam iztvaikot.
Izzavé tigeli un atlikumu un tos atdzesé un nosver.

Piezimes:
1. Filtrtigelis, caur kuru dekanté ksilolu, ieprieks jasakarse.

2. Péc apstrades ar verdou ksilolu parliecinas, lai atlikumu saturosa kolba biitu pietickosi atdzeséta pirms taja ievada
petroléteri.

3. Lai samazinatu uzliesmoSanas un toksiskuma briesmas, kam paklauts laborants, var izmantot karstumekstraktoru,
izmantojot attiecigas metodes, kuras nodrosina identiskus rezultatus ().

(') Skat., piemeéram, iekartu, kas aprakstita Melliand Textilberichte 56 (1975), 643. — 645. Ipp.
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5. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

6. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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4.

METODE Nr. 14
HLORA SKIEDRAS (VINILHLORIDA HOMOPOLIMERI) UN DAZAS CITAS SKIEDRAS

(Koncentrétas sérskabes metode)

. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalisanas izmanto divkarsiem maistjumiem, ko veido:
1. Hlora 3kiedras (27) uz vinilhlorida homopoliméru bazes, kas var bit ari Skiedras péc hlorésanas,
un

2. Kokvilna (5), acetats (19), kupro (21), modals (22), triacetats (24), viskoze (25), dazi akrili (26), dazi modificéti
akrili (29), poliamids vai neilons (30) un poliesteris (31).

Attiecigie modificétie akrili ir tie, kurus iemércot koncentréta sérskabé (relativais blivums 20 °C temperatira —
1,84), iegast dzidru skidumu.

So metodi var izmantot metodes Nr. 8 un Nr. 9 vieta.

. PRINCIPS

Komponentu, kas nav hlora skiedra (t.i, Skiedras, kas minétas 1. punkta 2. apak$punktd), no zinamas sausas
maisjjuma masas iz§kidina ar koncentrétu sérskabi (relativais blivums 20 °C temperatira — 1,84). Atlikumu, kas
sastav no hlora skiedras, savac, mazga, zavé un nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no
sausas maisijuma masas. Otra komponenta procentualo sastavu ieglist ar starpibas palidzibu.

. IEKARTAS UN REAGENTI (iznemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. lekartas
i) Koniska kolba ar stikla aizbazni, ar vismaz 200 ml ietilpibu.
i) Stikla spiekitis ar saplacinatu galu.

3.2. Reagenti

i) Koncentréta sérskabe (relativais blivums 20 °C temperattra — 1,84).
ii) Serskabe, apméram 50 % tdens $kidums (m/m).

Pagatavo, riipigi dzeséSanas laika pievienojot 400 ml sérskabes (relativais blivums 20 °C temperatiira — 1,84)
500 ml destiléta vai dejonizéta tidens. Kad skidums ir atdzisis lidz istabas temperatiirai, to atskaida ar Gideni
lidz 1 litram.

i) Amonjaks, atskaidits.

Atskaida 60 ml koncentréta amonjaka skiduma (relativais blivums 20 °C temperatira — 0,880) ar destilétu
ddeni lidz vienam litram.

TESTA METODE
levéro visparigos noradijumos aprakstito procediru un rikojas $adi.
Paraugam, kas atrodas kolba (3.1. punkta i) dala), pievieno 100 ml sérskabes (3.2 punkta i) dala) uz gramu parauga.

Kolbas saturam lauj nostavéties 10 mindites istabas temperattird, un $aja laika nopemto paraugu ik pa laikam apmaisa
ar stikla stieniti. Ja apstrada austu audumu vai trikotazu, to ar stikla stieniti nostiprina pie kolbas sieninas un viegli
piespiez, lai atdalitu materialu, ko izskidinajusi sérskabe.

Skidrumu dekanté caur nosvértu filtrtigeli. Kolba pievieno jaunu porciju ar 100 ml sérskabes (3.2. punkta i) dala) un
atkarto to pasu darbibu. Kolbas saturu parvieto uz filtrtigeli un uz to parvieto skiedru saturoso atlikumu, izmantojot
stikla stieniti. Vajadzibas gadijuma kolba pievieno nedaudz koncentrétas sérskabes (3.2. punkta i) dala), lai no
sieninam atdalitu pielipusas skiedras. Filtrtigeli iztukSo ar siknéSanas palidzibu; atbrivojas no filtrata, iztukSojot vai
nomainot filtréanas kolbu, atlikumu tigeli mazga péc kartas ar 50 % sérskabes skidumu (3.2 punkta ii) dala),
destilétu vai dejonizétu Gdeni (I.3.2.3. punkts visparigajos noradijumos), amonjaka skidumu (3.2. punkta iii) daJu) un
nobeiguma ripigi izmazga ar destilétu vai dejonizétu Gdeni, péc katras skidruma iepildisanas tigeli iztukSojot ar
stiknéSanas palidzibu. (Neveic stiknéSanu mazgasanas laika, bet tikai péc tam, kad Skidrums ir iztecgjis.)
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Izzavé tigeli un atlikumu un tos atdzesé un nosver.
5. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA
Aprekina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00.

6. PRECIZITATE

Homogénos tekstilmaterialu maisjumos ar $o metodi iegiito rezultatu ticamibas robezas neparsniedz + 1 95 %
ticamibas pakapei.
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METODE Nr. 15

HLORA SKIEDRAS, DAZI MODIFICETI AKRILI, DAZI ELASTANI, ACETATI, TRIACETATI UN DAZAS

CITAS SKIEDRAS

(Metode, kura izmanto cikloheksanonu)

1. PIEMEROSANAS JOMA

So metodi péc bezskiedru vielas atdalianas izmanto divkarsiem maisfjumiem, ko veido:
1. Acetats (19), triacetats (24), hlora skiedra (27), dazi modificéti akrili (29), dazi elastani (39)
un

2. Vilna (1), dzivnieku mati (2 un 3), zids (4), kokvilna (5), kupro (21), modals (22), viskoze (25), poliamids vai
neilons (30), akrils (26) un stiklaskiedra (40).

Ja sastava ir modificéta akrila vai elsatana Skiedras, ieprieks javeic tests, lai noskaidrotu, vai $kiedras reagenta skist
pilniba.

Lai noteiktu maisijumus ar polihlorskiedram, ir piemérojama ari metode Nr. 9 vai Nr. 14.

. PRINCIPS

Acetata un triacetata Skiedras, hlora skiedras, dazus modificétus akrilus un dazus elastinus no zinamas sausas
maisijuma masas iz8kidina ar ciklaheksanonu temperattira, kas tuva variSanas temperatirai. Atlikumu savac, mazga,
7avé un nosver; ta masu, vajadzibas gadijuma koriggjot, izsaka procentos no sausas maisjjuma masas. Hlora kiedras,
modificéta akrila, elastana, acetata un triacetata procentudlo sastavu konstaté ar starpibas palidzibu.

3. IEKARTAS UN REAGENTI (izpemot tos, kas uzskaititi visparigajos noradijumos)

3.1. Iekartas

i) Karstumekstraktors, kas piemérots lictoSanai 4. iedala noraditaja testa metode. (Skat. zim&umu: tas ir tas
iekartas variants, kas aprakstita Melliand Textilberichte 56 (1975) 643 - 645).

ii) Filtrtigelis, kura ievietot paraugu.
iii) Porains deflektors (porainibas 1. pakape).
iv) Atteces dzesinatajs, ko var savienot ar partvaices kolbu.

v) Sildierice.

3.2. Reagenti

i) Cikloheksanons, virsanas temperatira 156 °C.
i) Etilspirts, 50 % péc tilpuma.

NB: cikloheksanons ir uzliesmojoss un toksisks. To izmantojot, javeic pieméroti piesardzibas pasakumi.

4. TESTA METODE

levéro visparigos noradijumos aprakstito procedtru un rikojas $adi.

Partvaices kolba ielej 100 ml cikloheksanona uz gramu materiala, ielick ekstrakcijas trauku, kura ieprieks ievietots
filtrtigelis, kas satur paraugu un mazliet noliektu porainu deflektoru. levieto atteces dzesinataju. Uzkarsé lidz
varisanas temperatiirai un turpina ekstrakciju 60 mindtes ar atrumu vismaz 12 cikli stunda. Péc ekstrakcijas un
atdzeséanas nonem ekstrakcijas trauku, iznem filtrtigeli un nonem poraino deflektoru. Filtrtigela saturu mazga tris
vai Cetras reizes ar 50 % etilspirtu, kas sakarséts lidz apméram 60 °C temperatirai, un péc tam ar 1 litru Gdens ar
temperattiru 60 °C.
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Mazgasanas laika vai starp mazgaSanas reizém nelieto stiknéSanu. Lauj iztecét Skidrumam un tikai tad veic
stiknésanu.

Nobeiguma izzavé filtrtigeli ar atlikumu un tos atdzesé un nosver.

. REZULTATU APREKINI UN IZTEIKSANA

Aprékina rezultatus, ka aprakstits visparigos noradijumos. “D” lielums ir 1,00, ar $adiem izpémumiem:
zidam 1,01
akrilam 0,98.

. PRECIZITATE

Homogeénos tekstilmateridlu maisijumos ar o metodi iegiito rezultatu ticamibas robeZas neparsniedz * 1 95 %
ticamibas pakapei.
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Ziméjums, kas minéts metodes Nr. 15 3.1 punkta i) dala
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III PIELIKUMS

A DALA
Atceltas direktivas

(minétas 8. panta)

— Padomes Direktiva 72/276/EEK (OV L 173, 31.7.1972., 1. Ipp.) un tas turpmakie grozijjumi:
— Komisijas Direktiva 79/76/EEK (OV L 17, 24.1.1979., 17. Ipp.)
— Padomes Direktiva 81/75/EEK (OV L 57, 4.3.1981., 23. Ipp.)
— Komisijas Direktiva 87/184/EEK (OV L 75, 17.3.1987,, 21. Ipp.)

B DALA

TransponéSana termini

Direktiva

TransponéSanas termini

1974. gada 18. janvaris
1979. gada 28. junijs
1982. gada 27. februaris
1988. gada 1. septembris
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IV PIELIKUMS
KORELACIJAS TABULA
Saja direktiva Direktiva 72/276/EEK

1. pants 1. pants

2. pants 2. pants

3. pants 3. pants

4. pants 4. pants

5. pants 5. pants

6. pants 6. pants

7. pants 7. panta 2. punkts

8. pants —

9. pants 8. pants

[ pielikums

II pielikuma 1. punkts
II pielikuma 2. punkts

II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
I pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
II pielikuma
I pielikuma
Il pielikums
IV pielikums

metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.
metode Nr.

O 0 N AN 1AW N

—_ e e e e
iAW = O

[ pielikums

Il pielikuma 1. punkts
II pielikuma 2. punkts
Il pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
II pielikuma metode Nr.
Il pielikuma metode Nr.
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