
Sdělení Komise v rámci provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES ze dne
18. června 2003, kterou se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních
a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých

nebezpečných látek a přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (1)

(2005/C 23/03)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů Evropských harmonizovaných norem podle dané směrnice)

Evropská
organizace

pro
normaliza-

ci (*)

Odkaz a název normy Referenční dokument Odkaz na nahrazovanou
normu

CEN Metody testování cementu – Část 10: Určení
obsahu ve vodě rozpustného chrómu (VI)
v cementu

prEN 196-10:2004 (**) ŽÁDNÝ

(*) ESO: Evropské organizace pro normalizaci:
CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; telefon: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 http://www.cenorm.be
CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles; telefon: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 http://www.cenelec.org
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; telefon: (33) 492 94 42 00, fax: (33) 493 65 47 16 http://www.etsi.org

(**) Čeká se na dokument EN 196-10 v konečném znění; zatím se za dokument poskytující příslušnou metodu pro určení obsahu ve
vodě rozpustného chrómu (VI) v cementu považuje tento dokument.
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(1) Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 24.


