
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/2/EF

af 6. januar 2006

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF om visse metoder til
kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblandinger med henblik på tilpasning til den tekniske

udvikling

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
96/73/EF af 16. december 1996 om visse metoder til kvantitativ
analyse af binære tekstilfiberblandinger (1), særlig artikel 5,
stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
96/74/EF af 16. december 1996 om betegnelser for teks-
tilprodukter (2) etiketteres tekstilprodukter for at angive
deres fiberblanding, og produkternes overensstemmelse
med angivelserne på etiketten kontrolleres ved analyse.

(2) Direktiv 96/73/EF indeholder bestemmelser om ensartede
metoder til kvantitativ analyse af binære tekstilfiberblan-
dinger.

(3) På baggrund af de seneste resultater fra en teknisk
arbejdsgruppe blev direktiv 96/74/EF tilpasset til den
tekniske udvikling ved at tilføje fibrene polylaktid og
elastomultiester til listen over fibre i bilag I og II til
nævnte direktiv.

(4) Derfor er det nødvendigt at definere ensartede undersø-
gelsesmetoder for polylaktid og elastomultiester.

(5) Direktiv 96/73/EF bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(6) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse
med udtalelse fra udvalget for direktiver vedrørende teks-
tilers navne og mærkning —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II til direktiv 96/73/EF ændres i overensstemmelse med
bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administra-
tive bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden
den 6. januar 2007. De tilsender straks Kommissionen disse
bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammen-
hængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de inde-
holde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemssta-
terne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de
vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det
område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggø-
relsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. januar 2006.

På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN

Næstformand
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(1) EFT L 32 af 3.2.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr.
1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2) EFT L 32 af 3.2.1997, s. 38. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2004/34/EF (EUT L 89 af 26.3.2004, s. 35).



BILAG

Kapitel 2 i bilag II til direktiv 96/73/EF ændres således (1):

1) De enkelte metoder — Oversigtstabel affattes således:

»2. DE ENKELTE METODER — OVERSIGTSTABEL

Metode Anvendelsesområde Reagens

Nr. 1 Acetat Visse andre fibre Acetone

Nr. 2 Visse proteinfibre Visse andre fibre Hypochlorit

Nr. 3 Viskose, cupro og visse typer
af modal

Bomuld Myresyre/zinkchlorid

Nr. 4 Polyamid eller nylon Visse andre fibre 80 % myresyre

Nr. 5 Acetat Triacetat Benzylalkohol

Nr. 6 Triacetat eller polylaktid Visse andre fibre Dichlormethan

Nr. 7 Visse cellulosefibre Polyester eller elastomultiester 75 % svovlsyre

Nr. 8 Polyacrylfibre, visse modacryl-
fibre eller visse polychlorid-
fibre

Visse andre fibre Dimethylformamid

Nr. 9 Visse polychloridfibre Visse andre fibre Kuldisulfid/acetone 55,5/44,5

Nr. 10 Acetat Visse polychloridfibre Eddikesyre

Nr. 11 Silke Uld eller dyrehår 75 % svovlsyre

Nr. 12 Jute Visse fibre af animalsk oprin-
delse

Kvælstofbestemmelsesmetode

Nr. 13 Polypropylen Visse andre fibre Xylen

Nr. 14 Visse andre fibre Polychloridfibre (på basis af
homopolymere af vinylch-
lorid)

Koncentreret svovlsyre

Nr. 15 Polychloridfibre, visse moda-
cryltyper, visse elasthantyper,
acetat, triacetat

Visse andre fibre Cyclohexanon«

2) Punkt 1.2 under metode nr. 1 affattes således:

»2. uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), hør (7), hamp (8), jute (9), manila (10), alfa (11), kokos (12), gyvel
(13), ramie (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), regenererede proteinfibre (23), viskose (25), polyacryl (26),
polyamid eller nylon (30), polyester (34) og elastomultiester (45)«.

3) Punkt 1.2 under metode nr. 2 affattes således:

»2. bomuld (5), cupro (21), viskose (25), polyacryl (26), polychlorid (27), polyamid eller nylon (30), polyester (34),
polypropylen (36), elasthan (42), glasfibre (43) og elastomultiester (45)«.

4) Punkt 1.2 under metode nr. 4 affattes således:

»2. uld (1), dyrehår (2 og 3), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polychlorid (27),
polyester (34), polypropylen (36), glasfibre (43) og elastomultiester (45)«.
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(1) Nummerering af fibre: 1. polyester (34) tidligere (31), 2. polypropylen (36) tidligere (33), 3. elasthan (42) tidligere (39), 4. glasfibre (43)
tidligere (40), jf. direktiv 96/74/EF som ændret ved direktiv 97/37/EF (EUT L 169 af 27.6.1997, s. 74).



5) Metode nr. 6 ændres således:

a) Punkt 1 og 2 under metode nr. 6 affattes således:

»1. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne metode skal, efter at bestanddele, der ikke er fibre, er fjernet, anvendes for binære blandinger af:

1. triacetatfibre (24) eller polylaktid (33a)

med

2. uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26),
polyamid eller nylon (30), polyester (34), glasfibre (43) og elastomultiester (45).

Anmærkning

Triacetatfibre, der som følge af en speciel efterbehandling er delvis forsæbede, er ikke fuldt opløselige i
reagenset. I så fald kan metoden ikke anvendes.

2. PRINCIP

Triacetat- eller polylaktidfibrene i en kendt tørvægt af blandingen opløses ved hjælp af dichlormethan.
Restproduktet samles, vaskes, tørres og vejes, og dets — om nødvendigt korrigerede — vægt udtrykkes i
procent af blandingens tørvægt. Den andel, der udgøres af de tørre triacetatfibre eller polylaktid, beregnes
som differencen«.

b) Punkt 5 affattes således:

»5. BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien »d« udgør 1,00
undtagen for polyester og elastomultiester, hvor værdien »d« udgør 1,01«.

6) Punkt 1.2 under metode nr. 7 affattes således:

»2. polyester (34) og elastomultiester (45)«.

7) Metode nr. 8 ændres således:

a) Punkt 1.2 affattes således:

»2. uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyamid eller nylon
(30), polyester (34) og elastomultiester (45)«.

b) Punkt 5 affattes således:

»5. BEREGNING OG ANGIVELSE AF RESULTATET

Resultaterne beregnes efter den i den almindelige del angivne beregningsmetode. Værdien »d« udgør 1,00,
bortset fra i følgende tilfælde:

uld 1,01

bomuld 1,01

cuprol 1,01

modal 1,01

polyester 1,01

elastomultiester 1,01«
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8) Punkt 1.2 under metode nr. 9 affattes således:

»2. uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), cupro (21), modal (22), viskose (25), polyacryl (26), polyamid eller
nylon (30), polyester (34), glasfibre (43) og elastomultiester (45)«.

9) Punkt 1.1 og punkt 1.2 under metode nr. 13 affattes således:

»1. polypropylen (36)

med

2. uld (1), dyrehår (2 og 3), silke (4), bomuld (5), acetat (19), cupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25),
polyacryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (34), glasfibre (43) og elastomultiester (45)«.

10) Punkt 1.2 under metode nr. 14 affattes således:

»2. bomuld (5), acetat (19), cupro (21), modal (22), triacetat (24), viskose (25), visse polyacryler (26), visse moda-
cryler (29), polyamid eller nylon (30), polyester (34) og elastomultiester (45)«.
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