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Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchfithrung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des
Europiischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/

EWG des Rates
(Veroffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU)
Die Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 haben Vorrang gegeniiber anderslautenden
Bestimmungen in den harmonisierten Normen
(Text von Bedeutung fiir den EWR)
(2015/C 054/02)
B d Titel der N Ref d Beginn der Anwendung Ende d
ENO (1) €zugsnummer un 1tel der Norm ererenz der der Norm als .1’1 € er.
(und Bezugsdokument) ersetzten Norm harmonisierte Norm Koexistenzperiode
1) ) (&) (4) ()
CEN EN 1:1998 1.1.2008 1.1.2009
Heizofen fur flissige Brennstoffe mit Verdamp-
fungsbrennern und Schornsteinanschluss
EN 1:1998/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 40-4:2005 1.10.2006 1.10.2007
Lichtmaste — Teil 4: Anforderungen an Licht-
maste aus Stahl- und Spannbeton
EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 40-5:2002 1.2.2003 1.2.2005
Lichtmaste — Teil 5: Anforderungen fiir Licht-
maste aus Stahl
CEN EN 40-6:2002 1.2.2003 1.2.2005
Lichtmaste — Teil 6: Anforderungen fiir Licht-
maste aus Aluminium
CEN EN 40-7:2002 1.10.2003 1.10.2004
Lichtmaste — Teil 7: Anforderungen an Licht-
maste aus faserverstarktem Polymerverbundstoff
CEN EN 54-2:1997 1.1.2008 1.8.2009
Brandmeldeanlagen — Teil 2: Brandmeldezen-
tralen
EN 54-2:1997/A1:2006 1.1.2008 1.8.2009
EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-3:2001 1.4.2003 1.6.2009

Brandmeldeanlagen — Teil 3: Feueralarmeinrich-
tungen — Akustische Signalgeber

EN 54-3:2001/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

EN 54-3:2001/A2:2006 1.3.2007 1.6.2009
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CEN EN 54-4:1997 1.10.2003 1.8.2009
Brandmeldeanlagen — Teil 4: Energieversor-
gungseinrichtungen
EN 54-4:1997/A1:2002 1.10.2003 1.8.2009
EN 54-4:1997/A2:2006 1.6.2007 1.8.2009
EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 54-5:2000 1.4.2003 30.6.2005
Brandmeldeanlagen — Teil 5: Warmemelder —
Punktformige Melder
EN 54-5:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
CEN EN 54-7:2000 1.4.2003 1.8.2009
Brandmeldeanlagen — Teil 7: Rauchmelder —
Punkférmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- oder Ionisationprinzip
EN 54-7:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005
EN 54-7:2000/A2:2006 1.5.2007 1.8.2009
CEN EN 54-10:2002 1.9.2006 1.9.2008
Brandmeldeanlagen — Teil 10: Flammenmelder
— Punktformige Melder
EN 54-10:2002/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-11:2001 1.9.2006 1.9.2008
Brandmeldeanlagen — Teil 11: Handfeuermelder
EN 54-11:2001/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008
CEN EN 54-12:2002 1.10.2003 31.12.2005
Brandmeldeanlagen — Teil 12: Rauchmelder —
Linienformige Melder nach dem Durchlichtprin-
zip
CEN EN 54-16:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brandmeldeanlagen — Teil 16: Sprachalarmzen-
tralen
CEN EN 54-17:2005 1.10.2006 1.12.2008
Brandmeldeanlagen — Teil 17: Kurzschlussisola-
toren
EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009
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CEN EN 54-18:2005 1.10.2006 1.12.2008
Brandmeldeanlagen — Teil 18: Eingangs-/Aus-
gangsgerdte
EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 54-20:2006 1.4.2007 1.7.2009
Brandmeldeanlagen — Teil 20: Ansaugrauchmel-
der
EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 54-21:2006 . 1.3.2007 1.6.2009
Brandmeldeanlagen — Teil 21: Ubertragungsein-
richtungen fiir Brand- und Stérungsmeldungen
CEN EN 54-23:2010 1.12.2010 31.12.2013
Brandmeldeanlagen — Teil 23: Feueralarmein-
richtungen — Optische Signalgeber
CEN EN 54-24:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brandmeldeanlagen — Teil 24: Komponenten fiir
Sprachalarmierungssysteme — Lautsprecher
CEN EN 54-25:2008 1.1.2009 1.4.2011
Brandmeldeanlagen — Teil 25: Bestandteile, die
Hochfrequenz-Verbindungen nutzen
EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 179:2008 1.1.2009 1.1.2010
Schlosser und Baubeschlige — Notausgangs-
verschliisse mit Driicker oder Stofplatte fur
Tiren in Rettungswegen — Anforderungen und
Priifverfahren
CEN EN 197-1:2011 1.7.2012 1.7.2013
Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforde-
rungen und Konformititskriterien von Normal-
zement
CEN EN 295-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und
-kdnale — Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formstiicke und Verbindungen
CEN EN 295-4:2013 1.11.2013 1.11.2014

Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und
-kdnale — Teil 4: Anforderungen an Ubergangs-
und Anschlussbauteile und flexible Kupplungen
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1) ) 3) (4) (5)
CEN EN 295-5:2013 1.11.2013 1.11.2014
Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und
-kandle — Teil 5: Anforderungen an gelochte

Rohre und Formstiicke

CEN EN 295-6:2013 1.11.2013 1.11.2014
Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und
-kanidle — Teil 6: Anforderungen an Bauteile fiir
Einsteig- und Inspektionsschichte

CEN EN 295-7:2013 1.11.2013 1.11.2014
Steinzeugrohrsysteme fiir Abwasserleitungen und
-kinale — Teil 7: Anforderungen an Rohre und
Verbindungen fiir Rohrvortrieb

CEN EN 331:1998 1.9.2011 1.9.2012
Handbetitigte Kugelhihne und Kegelhihne mit
geschlossenem Boden fiir die Gas-Hausinstalla-

tion
EN 331:1998/A1:2010 1.9.2011 1.9.2012
CEN EN 413-1:2011 1.2.2012 1.2.2013

Putz- und Mauerbinder — Teil 1: Zusammenset-
zung, Anforderungen und Konformitatskriterien

CEN EN 416-1:2009 1.12.2009 1.12.2010
Gasgerdte-Heizstrahler — Dunkelstrahler mit
einem Brenner mit Geblise fiir gewerbliche und
industrielle Anwendung — Teil 1: Sicherheit

CEN EN 438-7:2005 1.11.2005 1.11.2006
Dekorative  Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
(HPL) — Platten auf Basis hirtbarer Harze
(Schichtpressstoffe) — Teil 7: Kompaktplatten
und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten fiir Wand-
und Deckenbekleidungen fiir Innen- und Aufen-
anwendung

CEN EN 442-1:1995 1.12.2004 1.12.2005
Radiatoren und Konvektoren — Teil 1: Tech-
nische Spezifikationen und Anforderungen

EN 442-1:1995/A1:2003 1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 450-1:2012 1.5.2013 1.5.2014
Flugasche fiir Beton — Teil 1: Definition, An-
forderungen und Konformitatskriterien

CEN EN 459-1:2010 1.6.2011 1.6.2012
Baukalk — Teil 1: Begriffe, Anforderungen und
Konformititskriterien
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CEN EN 490:2011 1.8.2012 1.8.2012
Dach- und Formsteine aus Beton fiir Dacher und
Wandbekleidungen — Produktanforderungen

CEN EN 492:2012 1.7.2013 1.7.2013
Faserzement-Dachplatten ~ und  dazugehorige
Formteile — Produktspezifikation und Priifver-
fahren

CEN EN 494:2012 1.8.2013 1.8.2013
Faserzement-Wellplatten ~ und  dazugehorige
Formteile — Produktspezifikation und Priifver-
fahren

CEN EN 516:2006 1.11.2006 1.11.2007
Vorgefertigte Zubehorteile fir Dacheindeckungen
— Einrichtungen zum Betreten des Daches —
Laufstege, Trittflichen und Einzeltritte

CEN EN 517:2006 1.12.2006 1.12.2007
Vorgefertigte Zubehorteile fiir Dacheindeckungen
— Sicherheitsdachhaken

CEN EN 520:2004+A1:2009 1.6.2010 1.12.2010
Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

CEN EN 523:2003 1.6.2004 1.6.2005
Hiillrohre aus Bandstahl fiir Spannglieder —
Begriffe, Anforderungen und Konformitit

CEN EN 534:2006+A1:2010 1.1.2011 1.1.2011
Bitumen-Wellplatten — Produktfestlegungen und
Priifverfahren

CEN EN 544:2011 1.4.2012 1.4.2012
Bitumenschindeln mit mineralhaltiger Einlage
und/oder Kunststoffeinlage — Produktspezifika-
tion und Priifverfahren

CEN EN 572-9:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-
Natronsilicatglas — Teil 9: Konformititsbewer-
tung/Produktnorm

CEN EN 588-2:2001 1.10.2002 1.10.2003
Faserzementrohre fiir Abwasserkandle und Ab-
wasserleitungen — Teil 2: Einsteig- und Kontroll-
schichte

CEN EN 598:2007+A1:2009 1.4.2010 1.4.2011

Rohre, Formstiicke, Zuberhorteile aus duktilem
Gusseisen und ihre Verbindungen fiir die Ab-
wasser-Entsorgung — Anforderungen und Priif-
verfahren
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CEN

EN 621:2009

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener
Konvektion zum Beheizen von Riumen fiir den
nicht-hduslichen Gebrauch mit einer Nennwir-
mebelastung nicht iber 300 kW, ohne Gebldse
zur Beforderung der Verbrennungsluft und/oder
der Abgase

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 671-1:2012

Ortsfeste Loschanlagen — Wandhydranten —
Teil 1: Schlauchhaspeln mit formstabilem
Schlauch

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 671-2:2012
Ortsfeste Loschanlagen — Wandhydranten —
Teil 2: Wandhydranten mit Flachschlauch

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 681-1:1996

Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderun-
gen fir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendun-
gen in der Wasserversorgung und Entwisserung
— Teil 1: Vulkanisierter Gummi

1.1.2003

1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A2:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 681-2:2000

Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderun-
gen fir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendun-
gen in der Wasserversorgung und Entwisserung
— Teil 2: Thermoplastische Elastomere

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 681-3:2000

Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderun-
gen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir Anwendun-
gen in der Wasserversorgung und Entwisserung
— Teil 3: Zellige Werkstoffe aus vulkanisiertem
Kautschuk

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002

1.1.2003

1.1.2004

EN 681-3:2000/A2:2005

1.7.2012

1.7.2012

CEN

EN 681-4:2000

Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderun-
gen fiir Rohrleitungs-Dichtmittel fiir Anwendun-
gen in der Entwisserung und Kanalisation —
Teil 4: Dichtelemente aus gegossenem Polyur-
ethan

1.1.2003

1.1.2004
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EN 681-4:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004
EN 681-4:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 682:2002 1.10.2002 1.12.2003
Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderun-
gen fiir Dichtungen in Versorgungsleitungen und
Bauteilen fiir Gas und fliissige Kohlenwasserstoffe
EN 682:2002/A1:2005 1.7.2012 1.7.2012
CEN EN 771-1:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 1: Mauerzie-
gel
CEN EN 771-2:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 2: Kalksan-
dsteine
CEN EN 771-3:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 3: Mauer-
steine aus Beton (mit dichten und porigen
Zuschldgen)
CEN EN 771-4:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Poren-
betonsteine
CEN EN 771-5:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 5: Beton-
werksteine
CEN EN 771-6:2011 1.2.2012 1.2.2013
Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 6: Natur-
steine
CEN EN 777-1:2009 1.11.2009 1.11.2010
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern
mit Gebldse fur gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 1: System D — Sicherheit
CEN EN 777-2:2009 1.11.2009 1.11.2010
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern
mit Gebldse fur gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 2: System E — Sicherheit
CEN EN 777-3:2009 1.11.2009 1.11.2010
Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern
mit Gebldse fur gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 3: System F — Sicherheit
CEN EN 777-4:2009 1.11.2009 1.11.2010

Dunkelstrahlersysteme mit mehreren Brennern
mit Gebldse fir gewerbliche und industrielle
Anwendung — Teil 4: System H — Sicherheit
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CEN EN 778:2009 1.8.2010 1.8.2011
Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit erzwungener
Konvektion zum Beheizen von Riumen fiir den
hiuslichen Gebrauch mit einer Nennwarmebela-
stung nicht iiber 70 kW, ohne Geblise zur
Beforderung der Verbrennungsluft und/oder Ab-
gase
CEN EN 845-1:2013 EN 845-1:2003 8.8.2014 8.8.2015
Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fur Mauer-
werk — Teil 1: Maueranker, Zugbinder, Auflager
und Konsolen
CEN EN 845-2:2013 EN 845-2:2003 8.8.2014 8.8.2015
Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fur Mauer-
werk — Teil 2: Stiirze
CEN EN 845-3:2013 EN 845-3:2003 8.8.2014 8.8.2015
Festlegungen fiir Ergdnzungsbauteile fur Mauer-
werk — Teil 3: Lagerfugenbewehrung aus Stahl
CEN EN 858-1:2002 1.9.2005 1.9.2006
Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B.
Ol und Benzin) — Teil 1: Bau-, Funktions- und
Priffgrundsitze, Kennzeichnung und Giiteiibe-
rwachung
EN 858-1:2002/A1:2004 1.9.2005 1.9.2006
CEN EN 877:1999 1.1.2008 1.9.2009
Rohre und Fromstiicke aus Gusseisen, deren
Verbindungen und Zubehor zur Entwisserung
von Gebduden — Anforderungen, Priifverfahren
und Qualitdtssicherung
EN 877:1999/A1:2006 1.1.2008 1.9.2009
EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 934-2:2009+A1:2012 1.3.2013 1.9.2013
Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmor-
tel — Teil 2: Betonzusatzmitte] — Definitionen,
Anforderungen, Konformitit, Kennzeichnung
und Beschriftung
CEN EN 934-3:2009+A1:2012 1.3.2013 1.9.2013
Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmor-
tel — Teil 3: Zusatzmittel fir Mauermortel —
Definitionen,  Anforderungen,  Konformitit,
Kennzeichnung und Beschriftung
CEN EN 934-4:2009 1.3.2010 1.3.2011

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmor-
tel — Teil 4: Zusatzmittel fur Einpressmortel fir
Spannglieder — Definitionen, Anforderungen,
Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung
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CEN

EN 934-5:2007

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmor-
tel — Teil 5: Zusatzmittel fur Spritzbeton —
Begriffe, Anforderungen, Konformitit, Kenn-
zeichnung und Beschriftung

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 969:2009

Rohre, Formstiicke, Zuberhorteile aus duktilem
Gusseisen und ihre Verbindungen fur Gasleitun-
gen — Anforderungen und Prifverfahren

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 997:2012
WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem
Geruchverschluss

1.12.2012

1.6.2013

EN 997:2012/AC:2012

1.3.2013

1.3.2013

CEN

EN 998-1:2010
Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau —
Teil 1: Putzmortel

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 998-2:2010
Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau —
Teil 2: Mauermortel

1.6.2011

1.6.2012

CEN

EN 1013:2012

Lichtdurchldssige, einschalige profilierte Platten
aus Kunststoff fiirr Innen- und Auflenanwendun-
gen an Dichern, Winden und Decken —
Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2013

1.9.2014

CEN

EN 1020:2009

Gasbefeuerte Warmlufterzeuger mit verstarkter
Konvektion fiir den nicht-hduslichen Gebrauch
mit einer Nennwirmebelastung nicht iber
300 kW, mit Geblise zur Beforderung der
Verbrennungsluft und/oder der Abgase

1.8.2010

1.8.2011

CEN

EN 1036-2:2008

Glas im Bauwesen — Spiegel aus silberbeschich-
tetem Floatglas fir den Innenbereich — Teil 2:
Konformitatsbewertung; Produktnorm

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1051-2:2007
Glas im Bauwesen — Glassteine und Betongliser
— Teil 2: Konformititsbewertung/Produktnorm

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Kupfer und Kupferlegierungen — Nahtlose Rund-
rohre aus Kupfer fiir Wasser- und Gasleitungen
fur Sanitdrinstallationen und Heizungsanlagen

1.12.2010

1.12.2010
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CEN EN 1090-1:2009+A1:2011 1.9.2012 1.7.2014
Ausfithrung von Stahltragwerken und Alumi-
niumtragwerken — Teil 1: Konformititsnach-
weisverfahren fiir tragende Bauteile
CEN EN 1096-4:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Beschichtetes Glas — Teil 4:
Konformititsbewertung/Produktnorm
CEN EN 1123-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Rohre und Formstiicke aus lingsnahtgeschweif3-
tem, feuerverzinktem Stahlrohr mit Steckmuffe
fur Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen,
Prifungen, Giitetiberwachung
EN 1123-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1124-1:1999 1.6.2005 1.6.2006
Rohre und Formstiicke aus lingsnahtgeschweifs-
tem, nichtrostendem Stahlrohr mit Steckmuffe
fiir Abwasserleitungen — Teil 1: Anforderungen,
Priifungen, Giiteiiberwachung
EN 1124-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006
CEN EN 1125:2008 1.1.2009 1.1.2010
Schlosser und Baubeschlige — Paniktiirver-
schliisse mit horizontaler Betitigungsstange fiir
Tiiren in Rettungswegen — Anforderungen und
Priifverfahren
CEN EN 1154:1996 1.10.2003 1.10.2004
Schlosser und Baubeschlige — Tiirschliefmittel
mit kontrolliertem Schliefablauf — Anforderun-
gen und Priifverfahren
EN 1154:1996/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004
EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 1155:1997 1.10.2003 1.10.2004
Schlosser und Baubeschlige — Elektrisch betrie-
bene Feststellvorrichtungen fiir Drehfliigeltiiren
— Anforderungen und Priifverfahren
EN 1155:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004
EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
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CEN EN 1158:1997 1.10.2003 1.10.2004
Schlosser und Baubeschlige — Schliefolgeregler
— Anforderungen und Priifverfahren
EN 1158:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004
EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 1168:2005+A3:2011 1.7.2012 1.7.2013
Betonfertigteile — Hohlplatten
CEN EN 1279-5:2005+A2:2010 1.2.2011 1.2.2012
Glas im Bauwesen — Mehrscheiben-Isolierglas —
Teil 5: Konformitdtsbewertung
CEN EN 1304:2005 1.2.2006 1.2.2007
Dachziegel und Formziegel — Begriffe und
Produktanforderungen
CEN EN 1317-5:2007+A2:2012 1.1.2013 1.1.2013
Riickhaltesysteme an Straflen — Teil 5: An-
forderungen an die Produkte, Konformititsver-
fahren und -bewertung fiir
Fahrzeugriickhaltesysteme
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013
CEN EN 1319:2009 1.10.2010 1.10.2011
Warmlufterzeuger mit erzwungener Konvektion
zum Beheizen von Riumen fur den hauslichen
Gebrauch, mit geblaseunterstiitzten Gasbrennern
mit einer Nennwirmebelastung gleich oder
kleiner als 70 kW
CEN EN 1337-3:2005 1.1.2006 1.1.2007
Lager im Bauwesen — Teil 3: Elastomerlager
CEN EN 1337-4:2004 1.2.2005 1.2.2006
Lager im Bauwesen — Teil 4: Rollenlager
EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 1337-5:2005 1.1.2006 1.1.2007
Lager im Bauwesen — Teil 5: Topflager
CEN EN 1337-6:2004 1.2.2005 1.2.2006

Lager im Bauwesen — Teil 6: Kipplager
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CEN

EN 1337-7:2004
Lager im Bauwesen — Teil 7: Kalotten- und
Zylinderlager mit PTFE

1.12.2004

1.6.2005

CEN

EN 1337-8:2007
Lager im Bauwesen — Teil 8: Fithrungslager und
Festhaltekonstruktionen

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 1338:2003
Pflastersteine aus Beton — Anforderungen und
Prirfverfahren

1.3.2004

1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1339:2003
Platten aus Beton — Anforderungen und Priif-
verfahren

1.3.2004

1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1340:2003
Bordsteine aus Beton — Anforderungen und
Priifverfahren

1.2.2004

1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 1341:2012
Platten aus Naturstein fiir Auflenbereiche —
Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1342:2012
Pflastersteine aus Naturstein fiir Aullenbereiche
— Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1343:2012
Bordsteine aus Naturstein fiir Auflenbereiche —
Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2013

1.9.2013

CEN

EN 1344:2013
Pflasterziegel — Anforderungen und Priifverfah-
ren

EN 1344:2002

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 1423:2012

Strafenmarkierungsmaterialien — Nachstreum-
ittel — Markierungs-Glasperlen, Griffigkeitsmittel
und Nachstreugemische

1.11.2012

1.11.2012

EN 1423:2012/AC:2013

1.7.2013

1.7.2013
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CEN EN 1433:2002 1.8.2003 1.8.2004
Entwisserungsrinnen fur Verkehrsflichen —
Klassifizierung, Bau- und Priifgrundsitze, Kenn-
zeichnung und Beurteilung der Konformitat
EN 1433:2002/A1:2005 1.1.2006 1.1.2006
CEN EN 1457-1:2012 1.11.2012 1.11.2013
Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 1:
Innenrohre fir Trockenbetrieb — Anforderungen
und Prirfungen
CEN EN 1457-2:2012 1.11.2012 1.11.2013
Abgasanlagen — Keramik-Innenrohre — Teil 2:
Innenrohre fiir den Nassbetrieb — Anforderun-
gen und Priifungen
CEN EN 1463-1:2009 1.1.2010 1.1.2011
Straenmarkierungsmaterialien — Markierungs-
knopfe — Teil 1: Anforderungen im Neuzustand
CEN EN 1469:2004 1.7.2005 1.7.2006
Natursteinprodukte — Bekleidungsplatten —
Anforderungen
CEN EN 1504-2:2004 1.9.2005 1.1.2009
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 2:
Oberflachenschutzsysteme fiir Beton
CEN EN 1504-3:2005 1.10.2006 1.1.2009
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 3:
Statisch und nicht statisch relevante Instands-
etzung
CEN EN 1504-4:2004 1.9.2005 1.1.2009
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 4: Kleber
fiir Bauzwecke
CEN EN 1504-5:2004 1.10.2005 1.1.2009

Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 5:
Injektion von Betonbauteilen
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CEN EN 1504-6:2006 1.6.2007 1.1.2009
Produkte und Systeme fiir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 6:
Verankerung von Bewehrungsstiben
CEN EN 1504-7:2006 1.6.2007 1.1.2009
Produkte und Systeme fir den Schutz und die
Instandsetzung von Betontragwerken — Defini-
tionen, Anforderungen, Qualititsiberwachung
und Beurteilung der Konformitit — Teil 7:
Korrosionsschutz der Bewehrung
CEN EN 1520:2011 1.1.2012 1.1.2013
Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton und mit statisch anrechenbarer oder
nicht anrechenbarer Bewehrung
CEN EN 1748-1-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse
— Borosilicatgliser — Teil 1-2: Konformitits-
bewertung/Produktnorm
CEN EN 1748-2-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Spezielle Basiserzeugnisse
— Glaskeramik — Teil 2-2: Konformititsbewer-
tung/Produktnorm
CEN EN 1806:2006 1.5.2007 1.5.2008
Abgasanlagen — Keramik — Formblocke fiir
einschalige Abgasanlagen — Anforderungen und
Priifmethoden
CEN EN 1825-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Abscheideranlagen fir Fette — Teil 1: Bau-,
Funktions- und Priifgrundsitze, Kennzeichnung
und Giiteiiberwachung
EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 1856-1:2009 1.3.2010 1.3.2011
Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Ab-
gasanlagen — Teil 1: Bauteile fur System-Abgas-
anlagen
CEN EN 1856-2:2009 1.3.2010 1.3.2011
Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Ab-
gasanlagen — Teil 2: Innenrohre und Verbin-
dungsstiicke aus Metall
CEN EN 1857:2010 1.1.2011 1.1.2012

Abgasanlagen — Bauteile — Betoninnenrohre
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CEN EN 1858:2008+A1:2011 1.4.2012 1.4.2013
Abgasanlagen — Bauteile — Betonformblocke
CEN EN 1863-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalkna-
tronglas — Teil 2: Konformitdtsbewertung/Pro-
duktnorm
CEN EN 1873:2005 1.10.2006 1.10.2009
Vorgefertigte Zubehorteile fiir Dacheindeckungen
— Lichtkuppeln aus Kunststoff — Produktfest-
legungen und Priifverfahren
CEN EN 1916:2002 1.8.2003 23.11.2004
Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaser-
beton und Stahlbeton
EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1917:2002 1.8.2003 23.11.2004
Einsteig- und Kontrollschichte aus Beton, Stahl-
faserbeton und Stahlbeton
EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 1935:2002 1.10.2002 1.12.2003
Baubeschlige — Einachsige Tiir- und Fenster-
binder -Anforderungen und Priifverfahren
EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 10025-1:2004 1.9.2005 1.9.2006
Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustihlen —
Teil 1: Allgemeine technische Lieferbedingungen
CEN EN 10088-4:2009 1.2.2010 1.2.2011
Nichtrostende Stidhle — Teil 4: Technische Liefer-
bedingungen fiir Blech und Band aus korrosions-
bestindigen Stdhlen fiir das Bauwesen
CEN EN 10088-5:2009 1.1.2010 1.1.2011
Nichtrostende Stdhle — Teil 5: Technische Liefer-
bedingungen fur Stibe, Walzdraht, gezogenen
Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus
korrosionsbestindigen Stihlen fiir das Bauwesen
CEN EN 10210-1:2006 1.2.2007 1.2.2008

Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus
unlegierten Baustdhlen und aus Feinkornbau-
stahlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen
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CEN EN 10219-1:2006 1.2.2007 1.2.2008
Kaltgefertigte geschweiffte Hohlprofile fir den
Stahlbau aus unlegierten Baustihlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 1: Technische Liefer-
bedingungen
CEN EN 10224:2002 1.4.2006 1.4.2007
Rohre und Fittings aus unlegierten Stihlen fir
den Transport wissriger Flissigkeiten einschliefs-
lich Trinkwasser — Technische Lieferbedingun-
gen
EN 10224:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10255:2004+A1:2007 1.1.2010 1.1.2011
Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum
Schweiflen und Gewindeschneiden — Technische
Lieferbedingungen
CEN EN 10311:2005 1.3.2006 1.3.2007
Verbindungen fiir Stahlrohre und Fittings fiir den
Transport von Wasser und anderen wissrigen
Flussigkeiten
CEN EN 10312:2002 1.4.2006 1.4.2007
Geschweiflte Rohre aus nichtrostenden Stihlen
fir den Transport wissriger Fliissigkeiten ein-
schlieflich Trinkwasser — Technische Lieferbe-
dingungen
EN 10312:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007
CEN EN 10340:2007 1.1.2010 1.1.2011
Stahlguss fiir das Bauwesen
EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 10343:2009 1.1.2010 1.1.2011
Vergiitungsstahle fur das Bauwesen — Technische
Lieferbedingungen
CEN EN 12004:2007+A1:2012 1.4.2013 1.7.2013
Mortel und Klebstoffe fiir Fliesen und Platten —
Anforderungen, Konformititsbewertung, Klassifi-
zierung und Bezeichnung
CEN EN 12050-1:2001 1.11.2001 1.11.2002
Abwasserhebeanlagen fur die Gebdude- und
Grundstiicksentwisserung — Bau- und Priif-
grundsitze — Teil 1: Fikalienhebeanlagen
CEN EN 12050-2:2000 1.10.2001 1.10.2002

Abwasserhebeanlagen fur die Gebdude- und
Grundstiicksentwasserung — Bau- und Priif-
grundsitze — Teil 2: Abwasserhebeanlagen fiir
fakalienfreies Abwasser
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CEN

EN 12050-3:2000

Abwasserhebeanlagen fur die Gebdude- und
Grundstiicksentwasserung — Bau- und Priif-
grundsitze — Teil 3: Fakalienhebeanlagen zur
begrenzten Verwendung

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12050-4:2000

Abwasserhebeanlagen fur die Gebdude- und
Grundstiicksentwasserung — Bau- und Priif-
grundsitze — Teil 4: Rickflussverhinderer fur
fikalienfreies und fikalienhaltiges Abwasser

1.10.2001

1.10.2002

CEN

EN 12057:2004
Natursteinprodukte — Fliesen — Anforderungen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12058:2004
Natursteinprodukte — Bodenplatten und Stufen-
beldge — Anforderungen

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12094-1:2003
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fur
automatische elektrische Steuer- und Verzoge-
rungseinrichtungen

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-2:2003

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fur
automatische nicht-elektrische Steuer- und Ver-
zOgerungseinrichtungen

1.2.2004

1.5.2006

CEN

EN 12094-3:2003

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 3: Anforderungen und Priifverfahren fur
Handausldseeinrichtungen und Stopptaster

1.1.2004

1.9.2005

CEN

EN 12094-4:2004

Ortsfeste Brandbekimpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 4: Anforderungen und Priifverfahren fur
Behilterventilbaugruppen und zugehorige Auslo-
seeinrichtungen

1.5.2005

1.8.2007

CEN

EN 12094-5:2006

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 5: Anforderungen und Priifverfahren fir
Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und zu-
gehorige Ausloseeinrichtungen

1.2.2007

1.5.2009
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CEN EN 12094-6:2006 1.2.2007 1.5.2009
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 6: Anforderungen und Priifverfahren fur
nicht-elektrische Blockiereinrichtungen
CEN EN 12094-7:2000 1.10.2001 1.4.2004
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 7: Anforderungen und Priifverfahren fur
Diisen fur CO2-Anlagen
EN 12094-7:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
CEN EN 12094-8:2006 1.2.2007 1.5.2009
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 8: Anforderungen und Priifverfahren fur
Verbindungen
CEN EN 12094-9:2003 1.1.2004 1.9.2005
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 9: Anforderungen und Priifverfahren fiir
spezielle Branderkennungselemente
CEN EN 12094-10:2003 1.2.2004 1.5.2006
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 10: Anforderungen und Priifverfahren fur
Druckmessgerite und Druckschalter
CEN EN 12094-11:2003 1.1.2004 1.9.2005
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 11: Anforderungen und Priifverfahren fur
mechanische Wigeeinrichtungen
CEN EN 12094-12:2003 1.1.2004 1.9.2005
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fur Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln
— Teil 12: Anforderungen und Priifverfahren fiir
pneumatische Alarmgerite
CEN EN 12094-13:2001 1.1.2002 1.4.2004
Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile
fir Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln
— Teil 13: Anforderungen und Priifverfahren fur
Ruickflussverhinderer und Riickschlagventile
EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010
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CEN

EN 12101-1:2005
Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 1: Be-
stimmungen fur Rauchschiirzen

1.6.2006

1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006

1.12.2006

1.9.2008

CEN

EN 12101-2:2003

Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 2: Fest-
legungen fur natiirliche Rauch- und Wirmeab-
zugsgerate

1.4.2004

1.9.2006

CEN

EN 12101-3:2002

Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 3: Be-
stimmungen ftr maschinelle Rauch- und Warme-
abzugsgerite

1.4.2004

1.4.2005

EN 12101-3:2002/AC:2005

1.1.2006

1.1.2006

CEN

EN 12101-6:2005
Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 6: Fest-
legungen fiir Differenzdrucksysteme — Bausitze

1.4.2006

1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12101-7:2011
Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 7: Entrau-
chungskanalstiicke

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-8:2011
Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 8: Entrau-
chungsklappen

1.2.2012

1.2.2013

CEN

EN 12101-10:2005
Rauch- und Wirmefreihaltung — Teil 10:
Energieversorgung

1.10.2006

1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008

CEN

EN 12150-2:2004

Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas — Teil 2:
Konformititsbewertung/Produktnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12209:2003

Schlosser und Baubeschlige — Schlosser —
Mechanisch betitigte Schldsser und SchlieSbleche
— Anforderungen und Priifverfahren

1.12.2004

1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006
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CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001 1.4.2002 1.9.2005
Ortsfeste Loschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler-
und Sprithwasseranlagen — Teil 1: Sprinkler
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 1.3.2005 1.3.2006
EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 1.11.2006 1.11.2007
CEN EN 12259-2:1999 1.1.2002 1.8.2007
Ortsfeste Loschanlagen — Bauteil fur Sprinkler-
und Sprithwasseranlagen — Teil 2: Naflalarm-
ventil mit Zubehor
EN 12259-2:1999/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-2:1999/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007
EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 12259-3:2000 1.1.2002 1.8.2007
Ortsfeste Loschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler-
und Sprithwasseranlagen — Teil 3: Trockenal-
armventile und Zubehor
EN 12259-3:2000/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007
EN 12259-3:2000/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007
CEN EN 12259-4:2000 1.1.2002 1.4.2004
Orstfeste Loschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler-
und Sprithwasseranlagen — Teil 4: Wassergetrie-
bene Alarmglocken
EN 12259-4:2000/A1:2001 1.1.2002 1.4.2004
CEN EN 12259-5:2002 1.7.2003 1.9.2005
Ortsfeste Loschanlagen — Bauteile fir Sprinkler-
und Sprithwasseranlagen — Teil 5: Stromungs-
melder
CEN EN 12271:2006 1.1.2008 1.1.2011
Oberflachenbehandlung — Anforderungen
CEN EN 12273:2008 1.1.2009 1.1.2011
Diinne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise —
Anforderungen
CEN EN 12285-2:2005 1.1.2006 1.1.2008

Werksgefertigte Tanks aus Stahl — Teil 2:
Liegende zylindrische ein- und doppelwandige
Tanks zur oberirdischen Lagerung von brennba-
ren und nichtbrennbaren wassergefihrdenden
Flissigkeiten
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CEN EN 12326-1:2014 EN 12326-1:2004 13.2.2015 13.2.2016
Schiefer und Naturstein fir tiberlappende Dach-
deckungen und Auflenwandbekleidungen —
Teil 1: Spezifikationen fiir Schiefer und carbona-
thaltige Schiefer
CEN EN 12337-2:2004 1.9.2005 1.9.2006
Glas im Bauwesen — Chemisch vorgespanntes
Kalknatronglas — Teil 2: Konformititsbewer-
tung/Produktnorm
CEN EN 12352:2006 1.2.2007 1.2.2008
Anlagen zur Verkehrssteuerung — Warn- und
Sicherheitsleuchten
CEN EN 12368:2006 1.2.2007 1.2.2008
Anlagen zur Verkehrssteuerung — Signalleuchten
CEN EN 12380:2002 1.10.2003 1.10.2004
Beluiftungsventile fur Entwisserungssysteme —
Anforderungen, Priifverfahren und Konformitits-
bewertung
CEN EN 12446:2011 1.4.2012 1.4.2013
Abgasanlagen — Bauteile — AufSenschalen aus
Beton
CEN EN 12467:2012 1.7.2013 1.7.2013
Faserzement-Tafeln — Produktspezifikation und
Priifverfahren
CEN EN 12566-1:2000 1.12.2004 1.12.2005
Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 Einwohnerwerte
(EW) — Teil 1: Werkmifig hergestellte Faulgru-
ben
EN 12566-1:2000/A1:2003 1.12.2004 1.12.2005
CEN EN 12566-3:2005+A2:2013 8.8.2014 8.8.2015
Kleinkldranlagen fur bis zu 50 EW — Teil 3:
Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte An-
lagen zur Behandlung von hauslichem Schmutz-
wasser
CEN EN 12566-4:2007 1.1.2009 1.1.2010
Kleinkldranlagen fiir bis zu 50 EW — Teil 4:
Bausitze fir vor Ort einzubauende Faulgruben
CEN EN 12566-6:2013 1.11.2013 1.11.2014
Kleinkldranlagen fir bis zu 50 EW — Teil 6:
Vorgefertigte Anlagen fiir die weitergehende
Behandlung des aus Faulgruben ablaufenden
Abwassers
CEN EN 12566-7:2013 8.8.2014 8.8.2015

Kleinkldranlagen fur bis zu 50 EW — Teil 7:
Vorgefertigte Anlagen fiir eine dritte Reinigungs-
stufe
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CEN EN 12591:2009 1.1.2010 1.1.2011
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Anforderungen an Stralenbaubitumen
CEN EN 12602:2008+A1:2013 8.8.2014 8.8.2015
Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehir-
tetem Porenbeton
CEN EN 12620:2002+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Gesteinskornungen fiir Beton
CEN EN 12676-1:2000 1.2.2004 1.2.2006
Blendschutzsysteme fiir Strafen — Teil 1: An-
forderungen und Eigenschaften
EN 12676-1:2000/A1:2003 1.2.2004 1.2.2006
CEN EN 12737:2004+A1:2007 1.1.2009 1.1.2010
Betonfertigteile — Spaltenboden fiir die Tier-
haltung
CEN EN 12764:2004+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Sanitdrausstattungsgegenstinde — Anforderun-
gen an Whirlwannen
CEN EN 12794:2005+A1:2007 1.2.2008 1.2.2009
Betonfertigteile — Griindungspfihle
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009
CEN EN 12809:2001 1.7.2005 1.7.2007
Heizkessel fiir feste Brennstoffe — Nennwir-
meleistung bis 50 kW — Anforderungen und
Priifung
EN 12809:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 12815:2001 1.7.2005 1.7.2007
Herde fiir feste Brennstoffe — Anforderungen
und Priifung
EN 12815:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
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CEN

EN 12839:2012
Betonfertigteile — Betonelemente fiir Zdune

1.10.2012

1.10.2013

CEN

EN 12843:2004
Betonfertigteile — Maste

1.9.2005

1.9.2007

CEN

EN 12859:2011
Gips-Wandbauplatten — Begriffe, Anforderungen
und Priifverfahren

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 12860:2001
Gipskleber fur Gips-Wandbauplatten — Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren

1.4.2002

1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002

1.1.2010

1.1.2010

CEN

EN 12878:2005

Pigmente zum Einfiarben von zement- und/oder
kalkgebundenen Baustoffen — Anforderungen
und Priifverfahren

1.3.2006

1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 12899-1:2007
Ortsfeste, vertikale Stralenverkehrszeichen —
Teil 1: Ortsfeste Verkehrszeichen

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-2:2007
Ortsfeste, vertikale Stralenverkehrszeichen —
Teil 2: Innenbeleuchtete Verkehrsleitsaulen (TTB)

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12899-3:2007
Ortsfeste, vertikale Stralenverkehrszeichen —
Teil 3: Leitpfosten und Retroreflektoren

1.1.2009

1.1.2013

CEN

EN 12951:2004

Vorgefertigte Zubehorteile fiir Dacheindeckungen
— Fest installierte Dachleitern — Produktan-
forderungen und Priifverfahren

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009
Vertikale Verkehrszeichen — Wechselverkehrs-
zeichen — Teil 1: Produktnorm

1.8.2010

1.8.2010

CEN

EN 13024-2:2004

Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes
Borosilicat-Einscheibensicherheitsglas — Teil 2:
Konformititsbewertung/Produktnorm

1.9.2005

1.9.2006

CEN

EN 13043:2002
Gesteinskornungen fiir Asphalt und Oberflachen-
behandlungen fiir Straflen, Flugplitze und andere
Verkehrsflichen

1.7.2003

1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004

1.6.2006

1.6.2006
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CEN EN 13055-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Leichte Gesteinskornungen — Teil 1: Leichte
Gesteinskornungen fur Beton, Mortel und Ein-
pressmortel
EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13055-2:2004 1.5.2005 1.5.2006
Leichte Gesteinskornungen — Teil 2: Leichte
Gesteinskornungen fiir Asphalte und Oberfla-
chenbehandlungen sowie fir ungebundene und
gebundene Verwendung
CEN EN 13063-1:2005+A1:2007 1.5.2008 1.5.2009
Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Ke-
ramik-Innenrohren — Teil 1: Anforderungen und
Priifungen fiir RufSbrandbestindigkeit
CEN EN 13063-2:2005+A1:2007 1.5.2008 1.5.2009
Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Ke-
ramik-Innenrohren — Teil 2: Anforderungen und
Priifungen fiir feuchte Betriebsweise
CEN EN 13063-3:2007 1.5.2008 1.5.2009
Abgasanlagen — System-Abgasanlagen mit Ke-
ramik-Innenrohren — Teil 3: Anforderungen und
Priifungen fiir Luft-Abgasleitungen
CEN EN 13069:2005 1.5.2006 1.5.2007
Abgasanlagen — Keramik-Aufenschalen fiir Sy-
stemabgasanlagen — Anforderungen und Prii-
fungen
CEN EN 13084-5:2005 1.4.2006 1.4.2007
Freistehende Schornsteine — Baustoffe fiir Innen-
rohre aus Mauerwerk — Teil 5: Produktfest-
legungen
EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13084-7:2012 1.9.2013 1.9.2013
Freistehende Schornsteine — Teil 7: Produktfest-
legungen fiir zylindrische Stahlbauteile zur Ver-
wendung in einschaligen Stahlschornsteinen und
Innenrohren aus Stahl
CEN EN 13101:2002 1.8.2003 1.8.2004

Steigeisen fiir Steigeisengdnge in Schichten —
Anforderungen, Kennzeichnung, Priifung und
Beurteilung der Konformitat
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CEN EN 13108-1:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 1: Asphaltbeton

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-2:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 2: Asphaltbeton fiir sehr diinne Schichten

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-3:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 3: Softasphalt

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-4:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 4: Hot Rolled Asphalt

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-5:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 5: Splittmastixasphalt

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-6:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 6: Gussasphalt

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13108-7:2006 1.3.2007 1.3.2008

Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen —

Teil 7: Offenporiger Asphalt

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 13139:2002 1.3.2003 1.6.2004

Gesteinskornungen fiir Mortel

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13160-1:2003 1.3.2004 1.3.2005

Leckanzeigesysteme — Teil 1: Allgemeine Grund-
sdtze
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CEN EN 13162:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fir Gebdude — Werkmafig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) —
Spezifikation
CEN EN 13163:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fur Gebiaude — Werkmafig
hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation
CEN EN 13164:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmedimmstoffe fiir Gebdude — Werkmifiig
hergestellte Produkte aus extrudiertem Polysty-
rolschaum (XPS) — Spezifikation
CEN EN 13165:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fur Gebiaude — Werkmifig
hergestellte Produkte aus Polyurethan-Hart-
schaum (PU) — Spezifikation
CEN EN 13166:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wiarmeddmmstoffe fur Gebdude — WerkmafSig
hergestellte Produkte aus Phenolharzschaum (PF)
— Spezifikation
CEN EN 13167:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fur Gebdude — Werkmafig
hergestellte Produkte aus Schaumglas (CG) —
Spezifikation
CEN EN 13168:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wiarmeddmmstoffe fir Gebdude — WerkmaifSig
hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) —
Spezifikation
CEN EN 13169:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmedimmstoffe fur Gebidude — Werkmifig
hergestellte Produkte aus Bldhperlit (EPB) —
Spezifikation
CEN EN 13170:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fur Gebidude — Werkmafig
hergestellte Produkte aus expandiertem Kork
(ICB) — Spezifikation
CEN EN 13171:2012 1.9.2013 1.9.2013
Wirmeddmmstoffe fir Gebdude — Werksmafig
hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF) —
Spezifikation
CEN EN 13224:2011 1.8.2012 1.8.2013
Betonfertigteile — Deckenplatten mit Stegen
CEN EN 13225:2013 EN 13225:2004 8.8.2014 8.8.2015

Betonfertigteile — Stabformige tragende Bauteile
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CEN EN 13229:2001 1.7.2005 1.7.2007
Kamineinsitze einschlieflich offene Kamine fiir
feste Brennstoffe — Anforderungen und Priifung
EN 13229:2001/A1:2003 1.6.2006 1.6.2007
EN 13229:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007
EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13240:2001 1.7.2005 1.7.2007
Raumbheizer firr feste Brennstoffe — Anforderun-
gen und Priifung
EN 13240:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007
EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 13241-1:2003+A1:2011 1.1.2012 1.1.2013
Tore — Produktnorm — Teil 1: Produkte ohne
Feuer- und Rauchschutzeigenschaften
CEN EN 13242:2002+A1:2007 1.1.2009 1.1.2010
Gesteinskornungen fir ungebundene und hy-
draulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und StrafSenbau
CEN EN 13245-2:2008 1.7.2010 1.7.2012
Kunststoffe — Profile aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) fur die Anwendung im
Bauwesen — Teil 2: Profile aus PVC-U und Profile
aus PVC-UE fur Wand- und Deckenbekleidungen
fur Innen- und Aufenanwendungen
EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010
CEN EN 13249:2000 1.10.2001 1.10.2002
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Geforderte Eigenschaften fir die Anwendung
beim Bau von Stralen und sonstigen Verkehrs-
flichen (mit Ausnahme von Eisenbahnbau und
Asphaltoberbau)
EN 13249:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
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CEN EN 13250:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung

beim Eisenbahnbau

EN 13250:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13251:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung in

Erd- und Grundbau sowie in Stiitzbauwerken

EN 13251:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13252:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung in

Drinanlagen

EN 13252:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13253:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung in

Erosionsschutzanlagen (Kiistenschutz und Deck-

werksbau)

EN 13253:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007
CEN EN 13254:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung

beim bau Riickhaltebecken und Staudimmen

EN 13254:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

EN 13254:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006
CEN EN 13255:2000 1.10.2001 1.10.2002

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —

Geforderte Eigenschaften fir die Anwendung

beim Kanalbau

EN 13255:2000/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007

EN 13255:2000/AC:2003 1.6.2006 1.6.2006




C 54/108

Amtsblatt der Europdischen Union

13.2.2015

o)

(2)

6)

(4)

()

CEN

EN 13256:2000

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung im
Tunnelbau und in Tiefbauwerken

1.10.2001

1.10.2002

EN 13256:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13256:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13257:2000

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Geforderte Eigenschaften fiir Anwendung bei der
Entsorgung fester Abfallstoffe

1.10.2001

1.10.2002

EN 13257:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13257:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009
Silikastaub fiir Beton — Teil 1: Definitionen,
Anforderungen und Konformitatskriterien

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 13265:2000

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Geforderte Eigenschaften fiir die Anwendung in
Projekte zum Einschluss

1.10.2001

1.10.2002

EN 13265:2000/A1:2005

1.6.2006

1.6.2007

EN 13265:2000/AC:2003

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13279-1:2008
Gipsbinder und Gips-Trockenmortel — Teil 1:
Begriffe und Anforderungen

1.10.2009

1.10.2010

CEN

EN 13282-1:2013

Hydraulische Tragschichtbinder — Teil 1: Schnell
erhirtende hydraulische Tragschichtbinder —
Zusammensetzung, Anforderungen und Konfor-
mitdtskriterien

1.11.2013

1.11.2014

CEN

EN 13310:2003
Kiichenspiilen — Anforderungen und Priifver-
fahren

1.2.2004

1.2.2006

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten fiir ober-
irdische Lagerung von Haushalts-Heizélen, Kero-
sin und Dieselkraftstoffen — Tanks, die aus
blasgeformtem und rotationsgeformtem Poly-
ethylen sowie aus rotationsgeformtem anionisch
polymerisiertem Polyamid 6 hergestellt wurden
— Anforderungen und Priifverfahren

1.10.2011

1.10.2011
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CEN EN 13361:2004 1.9.2005 1.9.2006
Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fir die Anwendung beim Bau von
Riickhaltebecken und Staudimmen erforderlich
sind
EN 13361:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13362:2005 1.2.2006 1.2.2007
Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fir die Anwendung beim Bau von
Kanilen erforderlich sind
CEN EN 13383-1:2002 1.3.2003 1.6.2004
Wasserbausteine — Teil 1: Anforderungen
EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010
CEN EN 13407:2006 1.1.2008 1.1.2009
Wandhingende Urinale — Funktionsanforderun-
gen und Priifverfahren
CEN EN 13450:2002 1.10.2003 1.6.2004
Gesteinskornungen fiir Gleisschotter
EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13454-1:2004 1.7.2005 1.7.2006
Calciumsulfat-Binder, ~ Calciumsulfat-Composit-
binder und Calciumsulfat-Werkmortel fiir Estri-
che — Teil 1: Begriffe und Anforderungen
CEN EN 13479:2004 1.10.2005 1.10.2006
Schweiffzusitze — Allgemeine Produktnorm fiir
Zusidtze und Pulver zum SchmelzschweifSen von
metallischen Werkstoffen
CEN EN 13491:2004 1.9.2005 1.9.2006
Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fir die Anwendung beim Bau von
Tunneln und Tiefbauwerken erforderlich sind
EN 13491:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
CEN EN 13492:2004 1.9.2005 1.9.2006
Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fir die Anwendung beim Bau von
Deponien, Zwischenlagern und Auffangbecken
fur flussige Abfallstoffe erforderlich sind
EN 13492:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008
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CEN

EN 13493:2005

Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fir die Anwendung beim Bau von
Deponien und Zwischenlagern fur feste Ab-
fallstoffe erforderlich sind

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13502:2002
Abgasanlagen — Anforderungen und Priifver-
fahren fiir Keramik-Aufsitze

1.8.2003

1.8.2004

CEN

EN 13561:2004+A1:2008
Markisen — Leistungs- und Sicherheitsanforde-
rungen

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13564-1:2002
Riickstauverschliissse fiir Gebiude — Teil 1:
Anforderungen

1.5.2003

1.5.2004

CEN

EN 13616:2004
Uberfullsicherungen fir ortsfeste Tanks fir
fliissige Brenn- und Kraftstoffe

1.5.2005

1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 13658-1:2005

Putztriger und Putzprofile aus Metall — Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren — Teil 1:
Innenputze

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13658-2:2005

Putztrdger und Putzprofile aus Metall — Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren — Teil 2:
AufSenputze

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 13659:2004+A1:2008
Abschliisse auflen — Leistungs- und Sicherheits-
anforderungen

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 13693:2004+A1:2009
Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fiir
Dicher

1.5.2010

1.5.2011

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen mit Tré-
gereinlage fiir Dachabdichtungen — Definitionen
und Eigenschaften

1.4.2010

1.10.2010

CEN

EN 13747:2005+A2:2010
Betonfertigteile — Deckenplatten mit Ortbeto-
nerganzung

1.1.2011

1.1.2011
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CEN EN 13748-1:2004 1.6.2005 1.10.2006
Terrazzoplatten — Teil 1: Terrazzoplatten fiir die
Verwendung im Innenbereich
EN 13748-1:2004/A1:2005 1.4.2006 1.10.2006
EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005
CEN EN 13748-2:2004 1.4.2005 1.4.2006
Terrazzoplatten — Terrazzoplatten fur die An-
Benverwendung
CEN EN 13808:2013 EN 13808:2005 8.8.2014 8.8.2015
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Rahmenwerk fiir die Spezifizierung kationischer
Bitumenemulsionen
CEN EN 13813:2002 1.8.2003 1.8.2004
Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche —
Estrichmortel und Estrichmassen — Eigenschaf-
ten und Anforderungen
CEN EN 13815:2006 1.6.2007 1.6.2008
Formteile aus faserverstarktem Gips — Begriffe,
Anforderungen und Priifverfahren
CEN EN 13830:2003 1.12.2004 1.12.2005
Vorhangfassaden — Produktnorm
CEN EN 13859-1:2010 1.4.2011 1.4.2012
Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigen-
schaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen
— Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen fiir
Dachdeckungen
CEN EN 13859-2:2010 1.4.2011 1.4.2012
Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigen-
schaften von Unterdeck- und Unterspannbahnen
— Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen fur
Winde
CEN EN 13877-3:2004 1.9.2005 1.9.2006
Fahrbahnbefestigungen aus Beton — Teil 3:
Anforderungen an Diibel fur Fahrbahnbefesti-
gungen aus Beton
CEN EN 13915:2007 1.6.2008 1.6.2009
Gipsplatten-Wandbaufertigtafeln mit einem Kar-
tonwabenkern — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren
CEN EN 13924:2006 1.1.2010 1.1.2011
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Anforderungen an harte Straffenbaubitumen
EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010
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CEN EN 13950:2014 EN 13950:2005 13.2.2015 13.2.2016
Gips-Verbundplatten zur Wirme- und Schall-
dimmung — Begriffe, Anforderungen und Priif-
verfahren
CEN EN 13956:2012 1.10.2013 1.10.2013
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elasto-
merbahnen fiir Dachabdichtungen — Definitio-
nen und Eigenschaften
CEN EN 13963:2005 1.3.2006 1.3.2007
Materialien fir das Verspachteln von Gipsplatten-
Fugen — Begriffe, Anforderungen und Priifver-
fahren
EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 13964:2004 1.1.2005 1.7.2007
Unterdecken — Anforderungen und Priifverfah-
ren
EN 13964:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13967:2012 1.3.2013 1.7.2013
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elasto-
merbahnen fiir die Bauwerksabdichtung gegen
Bodenfeuchte und Wasser — Definitionen und
Eigenschaften
CEN EN 13969:2004 1.9.2005 1.9.2006
Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen fir die
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und
Wasser — Definitionen und Eigenschaften
EN 13969:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13970:2004 1.9.2005 1.9.2006
Abdichtungsbahnen — Bitumen-Dampfsperrbah-
nen — Definitionen und Eigenschaften
EN 13970:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009
CEN EN 13978-1:2005 1.3.2006 1.3.2008
Betonfertigteile — Betonfertiggaragen — Teil 1:
Anforderungen an monolithische oder aus raum-
grolen Einzelteilen bestehende Stahlbetongara-
gen
CEN EN 13984:2013 1.11.2013 1.11.2013
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elasto-
mer-Dampfsperrbahnen — Definitionen und
Eigenschaften
CEN EN 13986:2004 1.6.2005 1.6.2006

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen —
Eigenschaften, Bewertung der Konformitit und
Kennzeichnung
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CEN EN 14016-1:2004 1.12.2004 1.12.2005
Bindemittel fiir Magnesiaestriche — Kaustische
Magnesia und Magnesiumchlorid — Teil 1:
Begriffe und Anforderungen
CEN EN 14023:2010 1.1.2011 1.1.2012
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Rahmenwerk fur die Spezifikation von poly-
mermodifizierten Bitumen
CEN EN 14037-1:2003 1.2.2004 1.2.2005
Deckenstrahlplatten fiir Wasser mit einer Tempe-
ratur unter 120°C — Teil 1: Technische
Spezifikationen und Anforderungen
CEN EN 14041:2004 1.1.2006 1.1.2007
Elastische, textile und Laminat-Bodenbelige —
Wesentliche Eigenschaften
EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
CEN EN 14055:2010 1.9.2011 1.9.2012
Spiilkdsten fiir WC-Becken und Urinale
CEN EN 14063-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Wirmeddmmstoffe fir Gebdaude — An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung
aus Bldhton-Leichtzuschlagsstoffen — Teil 1:
Spezifikation fiir die Schiittdimmstoffe vor dem
Einbau
EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008
CEN EN 14064-1:2010 1.12.2010 1.12.2011
Wirmedimmstoffe fiir Gebiude — An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung
aus Mineralwolle (MW) — Teil 1: Spezifikation
fr Schittdimmstoffe vor dem Einbau
CEN EN 14080:2013 8.8.2014 8.8.2015
Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkens-
chichtholz — Anforderungen
CEN EN 14081-1:2005+A1:2011 1.10.2011 31.12.2011
Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bau-
holz fiir tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
CEN EN 14178-2:2004 1.9.2005 1.9.2006

Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Erd-
alkali-Silicatglas — Teil 2: Konformititsbewer-
tung/Produktnorm
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CEN

EN 14179-2:2005

Glas im Bauwesen — Heifsgelagertes thermisch
vorgespanntes  Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas — Teil 2: Konformititsbewertung/Pro-
duktnorm

1.3.2006

1.3.2007

CEN

EN 14188-1:2004

Fugeneinlagen und Fugenmassen — Teil 1:
Anforderungen an heiffverarbeitbare Fugenmas-
sen

1.7.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-2:2004

Fugeneinlagen und Fugenmassen — Teil 2:
Anforderungen an kalt verarbeitbare Fugenmas-
sen

1.10.2005

1.1.2007

CEN

EN 14188-3:2006
Fugeneinlagen und Fugenmassen — Teil 3:
Anforderungen an elastomere Fugenprofile

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14190:2014
Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung
— Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

EN 14190:2005

13.2.2015

13.2.2016

CEN

EN 14195:2005

Metallprofile fiir Unterkonstruktionen von Gips-
plattensystemen — Begriffe, Anforderungen und
Priifverfahren

1.1.2006

1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006

1.1.2007

1.1.2007

CEN

EN 14209:2005
Hohlkehlleisten aus kartonummanteltem Gips —
Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14216:2004

Zement — Zusammensetzung, Anforderungen
und Konformititskriterien von Sonderzement
mit sehr niedriger Hydratationswirme

1.2.2005

1.2.2006

CEN

EN 14229:2010
Holzbauwerke — Holzmaste fiir Freileitungen

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 14246:2006

Gipselemente fiir Unterdecken (abgehingte Dek-
ken) — Begriffe, Anforderungen und Priifver-
fahren

1.4.2007

1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007

1.1.2008

1.1.2008




13.2.2015

Amtsblatt der Europdischen Union

C 54/115

(2)

6)

(4)

()

CEN

EN 14250:2010

Holzbauwerke — Produktanforderungen an vor-
gefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenver-
bindungen

1.11.2010

1.11.2010

CEN

EN 14296:2005
Sanitdrausstattungsgegenstinde — Reihenwasch-
anlagen

1.3.2006

1.3.2008

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebau-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus flexiblem Elastomerschaum (FEF) —
Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Wiarmeddmmstoffe fur die technische Gebiu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — WerkmifRig hergestellte Pro-
dukte aus Schaumglas (CG) — Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus Calciumsilikat (CS) — Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fiir die technische Gebau-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS)
— Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Wiarmeddmmstoffe fur die technische Gebiu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — WerkmifRig hergestellte Pro-
dukte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) und
Polyisocyanurat-Schaum (PIR) — Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus expandiertem Polystyrol (EPS) —
Spezifikation

1.11.2013

1.11.2013

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Wirmeddmmstoffe fur die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — WerkmifSig hergestellte Pro-
dukte aus Polyethylenschaum (PEF) — Spezifika-
tion

1.11.2013

1.11.2013
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CEN EN 14314:2009+A1:2013 1.11.2013 1.11.2013
Wirmedimmstoffe fiir die technische Gebiu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — Werkmifig hergestellte Pro-
dukte aus Phenolharzschaum (PF) — Spezifika-
tion

CEN EN 14315-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Wiarmeddmmstoffe fur das Bauwesen — An der
Verwendungsstelle hergestellter Warmeddmm-
stoff aus Polyurethan (PUR) — und Polyisocyanu-
rat (PIR)-Spritzschaum — Teil 1: Spezifikation fiir
das Schaumsystem vor dem Einbau

CEN EN 14316-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Wirmeddmmstoffe fiir Gebdude — An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung
aus Produkten mit expandiertem Perlite (EP) —
Spezifikation fiir gebundene und Schiittstoffe vor
dem Einbau

CEN EN 14317-1:2004 1.6.2005 1.6.2006
Wirmedimmstoffe fir Gebiude — An der
Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung
mit Produkten aus expandiertem Vermiculite (EV)
— Teil 1: Spezifikation fir gebundene und
Schiittdimstoffe vor dem Einbau

CEN EN 14318-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Wirmeddmmstoffe fiir das Bauwesen — An der
Verwendungsstelle hergestellter Warmedamm-
stoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)- und

Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum — Teil 1:
Spezifikation fiir das Schaumsystem vor dem
Einbau
CEN EN 14319-1:2013 1.11.2013 1.11.2014

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — An der Verwendungsstelle
hergestellter Warmedammstoft aus Polyurethan
(PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Gieschaum —
Teil 1: Spezifikation fiir das Schaumsystem vor
dem Einbau

CEN EN 14320-1:2013 1.11.2013 1.11.2014
Wirmeddmmstoffe fiir die technische Gebau-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — An der Verwendungsstelle
hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan
(PUR)- und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum
— Teil 1: Spezifikation fiir das Schaumsystem vor
dem Einbau
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CEN EN 14321-2:2005 1.6.2006 1.6.2007
Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes
Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas ~ —
Teil 2: Konformititsbewertung/Produktnorm

CEN EN 14339:2005 1.5.2006 1.5.2007
Unterflurhydranten
CEN EN 14342:2013 EN 14342:2005 8.8.2014 8.8.2015

Holzfufboden und Parkett — Eigenschaften,
Bewertung der Konformitit und Kennzeichnung

CEN EN 14351-1:2006+A1:2010 1.12.2010 1.12.2010
Fenster und Tiiren — Produktnorm, Leistungs-
eigenschaften — Teil 1: Fenster und Aufentiiren
ohne Eigenschaften beziiglich Feuerschutz und|
oder Rauchdichtheit

CEN EN 14353:2007+A1:2010 1.11.2010 1.11.2010
Hilfs- und Zusatzprofile aus Metall zur Verwen-
dung mit Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen
und Priifverfahren

CEN EN 14374:2004 1.9.2005 1.9.2006
Holzbauwerke — Furnierschichtholz fiir tragende
Zwecke — Anforderungen

CEN EN 14384:2005 1.5.2006 1.5.2007
Uberflurhydranten
CEN EN 14388:2005 1.5.2006 1.5.2007
Larmschutzeinrichtungen an Stralen — Vor-
schriften
EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 14396:2004 1.12.2004 1.12.2005

Ortsfeste Steigleitern fiir Schichte

CEN EN 14399-1:2005 1.1.2006 1.10.2007
Hochfeste planmifSig vorspannbare Schrauben-
verbindungen fiir den Metallbau — Teil 1:

Allgemeine Anforderungen

CEN EN 14411:2012 1.7.2013 1.7.2014
Keramische Fliesen und Platten — Definitionen,
Klassifizierung, Eigenschaften, Konformititsbe-
wertung und Kennzeichnung

CEN EN 14428:2004+A1:2008 1.1.2009 1.1.2010
Duschabtrennungen — Funktionsanforderungen
und Priifverfahren
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CEN

EN 14449:2005

Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbund-
Sicherheitsglas — Konformititsbewertung/Pro-
duktnorm

1.3.2006

1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005

1.6.2006

1.6.2006

CEN

EN 14471:2005

Abgasanlagen — Systemabgasanlagen mit Kunst-
stoffinnenrohren — Anforderungen und Prii-
fungen

1.6.2006

1.6.2007

CEN

EN 14496:2005

Kleber auf Gipsbasis fiir Verbundplatten zur
Wirme- und Schalldimmung und Gipsplatten
— Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren

1.9.2006

1.9.2007

CEN

EN 14509:2013

Selbstragende Sandwich-Elemente mit beidseiti-
gen Metalldeckschichten — Werkmifig herge-
stellte Produkte — Spezifikationen

EN 14509:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14516:2006+A1:2010
Badewannen fiir den Hausgebrauch

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14527:2006+A1:2010
Duschwannen fiir den Hausgebrauch

1.5.2011

1.5.2012

CEN

EN 14528:2007
Sitzwaschbecken —  Funktionsanforderungen
und Prifverfahren

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14545:2008
Holzbauwerke — Nicht stiftformige Verbin-
dungselemente — Anforderungen

1.8.2009

1.8.2010

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Mechanische Befestigungsmittel fiir Gipsplatten-
systeme — Begriffe, Anforderungen und Priifver-
fahren

1.5.2010

1.11.2010

CEN

EN 14592:2008+A1:2012
Holzbauwerke — Stiftformige Verbindungsmittel
— Anforderungen

1.3.2013

1.7.2013

CEN

EN 14604:2005
Rauchwarnmelder

1.5.2006

1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008

1.8.2009

1.8.2009

CEN

EN 14647:2005
Tonerdezement — Zusammensetzung, Anforde-
rungen und Konformititskriterien

1.8.2006

1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006

1.1.2008

1.1.2008
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CEN

EN 14680:2006
Klebstoffe fiir drucklose thermoplastische Rohr-
leitungssysteme — Festlegungen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14688:2006
Sanitdrausstattungsgegenstinde — Waschbecken
— Funktionsanforderungen und Priifverfahren

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14695:2010

Abdichtungsbahnen — Bitumenbahnen mit Tré-
gereinlage fur Abdichtungen von Betonbriicken
und andere Verkehrsflichen aus Beton —
Definitionen und Eigenschaften

1.10.2010

1.10.2011

CEN

EN 14716:2004
Spanndecken — Anforderungen und Priifverfah-
ren

1.10.2005

1.10.2006

CEN

EN 14782:2006

Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbeklei-
dungselemente fiir die Innen- und Aufenan-
wendung aus Metallblech —
Produktspezifikation und Anforderungen

1.11.2006

1.11.2007

CEN

EN 14783:2013

Vollflachig unterstiitzte Dachdeckungs- und
Wandbekleidungselemente fir die Innen- und
Aufdenanwendung aus Metallblech — Produkt-
spezifikation und Anforderungen

EN 14783:2006

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 14785:2006
Raumbheizer zur Verfeuerung von Holzpellets —
Anforderungen und Priifverfahren

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 14800:2007

Gewellte, metallene Sicherheits-Gasschlauchlei-
tungen fiir den Anschluss von Haushalts-Gas-
gerdten

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14814:2007

Klebstoffe fiir Druckrohrleitungssysteme —aus
thermoplastischen Kunststoffen fur Fluide —
Festlegungen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14843:2007
Betonfertigteile — Treppen

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14844:2006+A2:2011
Betonfertigteile — Hohlkastenelemente

1.9.2012

1.9.2013

CEN

EN 14846:2008

Baubeschlige — Schlosser — Elektromechani-
sche Schlosser und Schliefbleche — Anforde-
rungen und Priifverfahren

1.9.2011

1.9.2012
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CEN EN 14889-1:2006 1.6.2007 1.6.2008
Fasern fiir Beton — Teil 1: Stahlfasern — Begriffe,
Festlegungen und Konformitit
CEN EN 14889-2:2006 1.6.2007 1.6.2008
Fasern fiir Beton — Teil 2: Polymerfasern —
Begriffe, Festlegungen und Konformitit
CEN EN 14891:2012 1.3.2013 1.3.2014
Flussig zu verarbeitende wasserundurchlissige
Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen
und Plattenbeldgen — Anforderungen, Priifver-
fahren, Konformititsbewertung, Klassifizierung
und Bezeichnung
EN 14891:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013
CEN EN 14904:2006 1.2.2007 1.2.2008
Sportboden — Sportboden fur Hallen und
Riume mehrfunktionale Sportnutzung und
Mehrzwecknutzung — Anforderungen
CEN EN 14909:2012 1.3.2013 1.7.2013
Abdichtungsbahnen — Kunststoff- und Elasto-
mer-Mauersperrbahnen —  Definitionen und
Eigenschaften
CEN EN 14915:2013 EN 14915:2006 8.8.2014 8.8.2015
Wand- und Deckenbekleidungen aus Massivholz
— Eigenschaften, Bewertung der Konformitit
und Kennzeichnung
CEN EN 14933:2007 1.7.2008 1.7.2009
Wirmedimmung und leichte Fillprodukte fur
Anwendungen im Tiefbau — Werkmifig herge-
stellte Produkte aus expandiertem Polystyrol
(EPS) — Spezifikation
CEN EN 14934:2007 1.7.2008 1.7.2009
Wirmedimmung und leichte Fillprodukte fur
Anwendungen im Tiefbau — Werkmifig herge-
stellte Produkte aus extrudiertem Polystyrol-
schaum (XPS) — Spezifikation
CEN EN 14963:2006 1.8.2009 1.8.2012
Dachdeckungen — Dachlichtbdnder aus Kunst-
stoff mit oder ohne Aufsetzkranzen — Klassifi-
zierung, Anforderungen und Priifverfahren
CEN EN 14964:2006 1.1.2008 1.1.2009
Unterdeckplatten fur Dachdeckungen — Defini-
tionen und Eigenschaften
CEN EN 14967:2006 1.3.2007 1.3.2008

Abdichtungsbahnen — Bitumen-Mauersperrbah-
nen — Definitionen und Eigenschaften




13.2.2015

Amtsblatt der Europdischen Union

C 54/121

(2)

6)

(4)

()

CEN

EN 14989-1:2007

Abgasanlagen — Anforderungen und Priifver-
fahren fir Metall-Abgasanlagen und materialu-
nabhingige Luftleitungen fur
raumluftunabhingige Anlagen — Teil 1: Senk-
recht angeordnete luft/Abgas-Aufsitze fur Ab-
gasanlagen mit Gasgeriten des Typs C6

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14989-2:2007

Abgasanlagen — Anforderungen und Priifver-
fahren fiir Metall-Abgasanlagen und materialu-
nabhingige Luftleitungen fur
raumluftunabhingige Anlagen — Teil 2: Abgas-
und Luftleitungen fur raumluftunabhingige Feu-
erstdtten

1.1.2009

1.1.2010

CEN

EN 14991:2007
Betonfertigteile — Griindungselemente

1.1.2008

1.1.2009

CEN

EN 14992:2007+A1:2012
Betonfertigteile — Wandelemente

1.4.2013

1.7.2013

CEN

EN 15037-1:2008
Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischen-
bauteilen — Teil 1: Balken

1.1.2010

1.1.2011

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011
Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischen-
bauteilen — Teil 2: Zwischenbauteile aus Beton

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011
Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischen-
bauteilen — Teil 3: Keramische Zwischenbauteile

1.12.2011

1.12.2012

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischen-
bauteilen — Teil 4: Zwischenbauteile aus Poly-
styrolhartschaum

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15037-5:2013

Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischen-
bauteilen — Teil 5: Leichte Zwischenbauteile fir
einfache Schalungen

EN 15037-5:2010

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15048-1:2007

Garnituren fir nicht planmifig vorgespannte
Schraubenverbindungen fiir den Metallbau —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

1.1.2008

1.10.2009

CEN

EN 15050:2007+A1:2012
Betonfertigteile — Fertigteile fiir Briicken

1.12.2012

1.12.2012




C 54/122 Amtsblatt der Europdischen Union 13.2.2015
o) ) 6) (4) ()
CEN EN 15069:2008 1.1.2009 1.1.2010
Sicherheitsgasanschlussarmaturen fiir den An-
schluss von Gasgerdten mit Gasschlauchleitungen
in der Hausinstallation fiir brennbare Gase
CEN EN 15088:2005 1.10.2006 1.10.2007
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Er-
zeugnisse fur Tragwerksanwendungen — Tech-
nische Lieferbedingungen
CEN EN 15102:2007+A1:2011 1.7.2012 1.7.2012
Dekorative Wandbekleidungen — Rollen- und
Plattenform
CEN EN 15129:2009 1.8.2010 1.8.2011
Erdbebenvorrichtungen
CEN EN 15167-1:2006 1.1.2008 1.1.2009
Hiittensandmehl zur Verwendung in Beton,
Mortel und Einpressmortel — Teil 1: Definitio-
nen, Anforderungen und Konformitatskriterien
CEN EN 15250:2007 1.1.2008 1.1.2010
Speicherfeuerstitten fiir feste Brennstoffe —
Anforderungen und Priifverfahren
CEN EN 15258:2008 1.1.2010 1.1.2011
Betonfertigteile — Stiitzwandelemente
CEN EN 15274:2007 1.4.2010 1.4.2011
Klebstoffe fiir allgemeine Anwendungen in struk-
turellen Klebverbunden — Anforderungen und
Priifverfahren
CEN EN 15275:2007 1.4.2010 1.4.2011
Strukturklebstoffe — Charakterisierung anaero-
ber Klebstoffe fiir koaxiale Metallverbindungen
im Bauwesen
EN 15275:2007/AC:2010 1.1.2011 1.1.2011
CEN EN 15283-1:2008+A1:2009 1.6.2010 1.6.2011

Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforde-
rungen und Priifverfahren — Teil 1: Gipsplatten
mit Vliesarmierung
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CEN EN 15283-2:2008+A1:2009 1.6.2010 1.6.2011
Faserverstirkte Gipsplatten — Begriffe, Anforde-
rungen und Priifverfahren — Teil 2: Gipsfaser-
platten
CEN EN 15285:2008 1.1.2009 1.1.2010
Kinstlich hergestellter Stein —  Fliesen fiir
Fubodenbeldge und Stufenbelige (innen und
auflen)
EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
CEN EN 15286:2013 8.8.2014 8.8.2015
Kunstlich hergestellter Stein — Platten und
Fliesen fiir Wandfliachen (innen und auflen)
CEN EN 15322:2013 EN 15322:2009 8.8.2014 8.8.2015
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Rahmenwerk fiir die Spezifizierung von ver-
schnittenen und gefluxten bitumenhaltigen Bin-
demitteln
CEN EN 15368:2008+A1:2010 1.9.2011 1.9.2012
Hydraulisches Bindemittel fur nichttragende An-
wendungen — Definition, Anforderungen und
Konformitatskriterien
CEN EN 15381:2008 1.1.2010 1.1.2011
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte —
Eigenschaften, die fur die Anwendung beim Bau
von Fahrbahndecken und Asphaltdeckschichten
erforderlich sind
CEN EN 15382:2013 EN 15382:2008 8.8.2014 8.8.2015
Geosynthetische Dichtungsbahnen — Eigenschaf-
ten, die fiir die Anwendung in Verkehrsbauten
erforderlich sind
CEN EN 15435:2008 1.2.2009 1.2.2010
Betonfertigteile — Schalungssteine aus Normal-
und Leichtbeton — Produkteigenschaften und
Leistungsmerkmale
CEN EN 15497:2014 10.10.2014 10.10.2015
Keilgezinktes Vollholz fiir tragende Zwecke —
Leistungsanforderungen und Mindestanforderun-
gen an die Herstellung
CEN EN 15498:2008 1.2.2009 1.2.2010

Betonfertigteile — Holzspanbeton-Schalungsstei-
ne — Produkteigenschaften und Leistungsmerk-
male
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CEN

EN 15501:2013

Wirmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fur
betriebstechnische Anlagen — Werkmafig her-
gestellte Produkte aus Bldhperlit (EP) und expan-
diertem Vermiculit (EV) — Spezifikation

8.8.2014

8.8.2015

CEN

EN 15599-1:2010

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — An der Verwendungsstelle
hergestellte Wiarmedimmung mit Produkten aus
expandiertem Perlit (EP) — Teil 1: Spezifikation
fur gebundene und Schiittprodukte vor dem
Einbau

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15600-1:2010

Wirmeddmmstoffe fir die technische Gebdu-
deausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen
in der Industrie — An der Verwendungsstelle
hergestellte Warmeddimmung mit Produkten aus
expandiertem Vermiculit (EV) — Teil 1: Spezifika-
tion fiir gebundene und Schiittprodukte vor dem
Einbau

1.4.2011

1.4.2012

CEN

EN 15650:2010
Liiftung von Gebduden — Brandschutzklappen

1.9.2011

1.9.2012

CEN

EN 15651-1:2012

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendun-
gen in Gebduden und Fullgingerwegen — Teil 1:
Fugendichtstoffe fiir Fassadenelemente

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-2:2012

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendun-
gen in Gebduden und Fullgingerwegen — Teil 2:
Fugendichtstoffe fiir Verglasungen

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendun-
gen in Gebduden und Fulgingerwegen — Teil 3:
Dichtstoffe fiir Fugen im Sanitirbereich

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15651-4:2012

Fugendichtstoffe fiir nicht tragende Anwendun-
gen in Gebduden und Fullgingerwegen — Teil 4:
Fugendichtstoffe fiir Fulgdngerwege

1.7.2013

1.7.2014

CEN

EN 15682-2:2013

Glas im Bauwesen — Heiflgelagertes thermisch
vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicher-
heitsglas — Teil 2: Konformitdtsbewertung/Pro-
duktnorm

8.8.2014

8.8.2015
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1) 2 3) 4 )
CEN EN 15683-2:2013 8.8.2014 8.8.2015
Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes
Kalknatron-Profilbau-Sicherheitsglas — Teil 2:
Konformititsbewertung/Produktnorm
CEN EN 15732:2012 1.8.2013 1.8.2014
Leichte Schiitt- und Warmeddmmstoffe fur bau-
technische Anwendungen (CEA) — Produkte aus
Blihton-Leichtzuschlagstoffen (LWA)
CEN EN 15743:2010 1.11.2010 1.11.2011
Sulfathiittenzement — Zusammensetzung, An-
forderungen und Konformitatskriterien
CEN EN 15814:2011+A1:2012 1.8.2013 1.8.2014
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtun-
gen zur Bauwerksabdichtung — Begriffe und
Anforderungen
CEN EN 15821:2010 1.7.2011 1.7.2012
Mehrfach befeuerbare Saunadfen zur Verfeuerung
von naturbelassenem Scheitholz — Anforderun-
gen und Priifverfahren
CEN EN 15824:2009 1.4.2010 1.4.2011
Festlegungen fir Auflen- und Innenputze mit
organischen Bindemitteln
CEN EN 16069:2012 1.9.2013 1.9.2014
Wirmeddmmstoffe fir Gebdude — Werkmafig
hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum
(PEF) — Spezifikation
CEN EN 16153:2013 1.1.2014 1.1.2015

Lichtdurchlassige, flache Stegmehrfachplatten aus
Polycarbonat (PC) fir Innen- und Auflenan-
wendungen an Dichern, Winden und Decken
— Anforderungen und Priifverfahren

(') ENO: Europiische Normungsorganisation:

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 2 5500811; Fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Bruxelles, Tel. +32 2 5196871; Fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

— ETSL 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; Fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)



http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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ANMERKUNG:

— Alle Anfragen zur Verfuigbarkeit der Normen miissen an eine der europaischen Normungsorganisationen oder an eine
nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ()
im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht wird.

— Normen werden von den européischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und CENELEC
veroffentlichen auch in franzosischer und deutscher Sprache). Anschliefend werden die Titel der Normen von den
nationalen Normungsorganisationen in alle anderen benétigten Amtssprachen der Europdischen Union iibersetzt. Die
Europiische Kommission ist fir die Richtigkeit der Titel, die zur Veroffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden, nicht
verantwortlich.

— Verweise auf Berichtigungen ,,...[AC:YYYY“ werden ausschlieflich zu Informationszwecken veroffentlicht. Berich-
tigungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und kénnen sich
auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Franzosisch und/oder Deutsch) einer durch die europiischen
Normungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veroffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europdischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen
Amtssprachen der Europaischen Union verfiigbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlichten Verzeichnisse. Die
Europdische Kommission sorgt fiir die Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

— Mehr Informationen iiber harmonisierte und andere europdische Normen finden Sie online unter:

http://ec.curopa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

()  ABLL 316 vom 14.11.2012, S. 12.
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